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Área contaminada: 
responsabilidade de quem?

produtos e processos 
para o bem do meio ambiente



Metalização de Plásticos

Futuron® ULTRA - um salto na 
tecnologia de metalização direta

Atotech do Brasil Galvanotécnica Ltda.
Rua Maria Patrícia da Silva, 205
Jardim Isabela - CEP 06787-480
Taboão da Serra - SP
Tel.: 11 4138.9900
Fax: 11 4138.9909
SEA: 0800 55 91 91
atotech.tabo@atotech.com
www.atotech.com.br

Com o FUTURON®, nosso bem conhecido 

processo de metalização direta, a Atotech 

revolucionou a era de metalização de plásticos.

O sistema de ativação coloidal - especialmente 

desenvolvido para metalização direta de ABS 

e ABS/PC - proporciona excelentes vantagens 

comparado com os sistemas convencionais, 

como a completa eliminação de algumas etapas 

na linha química. Hoje o processo é reconhecido 

e usado por muitos aplicadores para a indústria 

automobilistica e de metais sanitários ao redor do 

mundo.

Com o desenvolvimento do novo Futuron® 
ULTRA, um novo marco é alcançado, no qual 

adicionamos significativas vantagens com esta 

nova tecnologia.

A excelente performance de cobertura do 

novo processo Futuron® Cu-Link ULTRA, 

torna possível a metalização de ABS e 

ABS/PC com até 65% de PC. Devido a esta 

excelente performance de cobertura, é possível 

trabalharmos com uma concentração reduzida de 

até 50% de Paládio no Ativador.

Esta é uma excelente vantagem economica para 

o aplicador.

Futuron® ULTRA - Características e

Benefícios:

★ Ampla faixa de trabalho

★ Específico para metalização de ABS e ABS/PC 

com até 65% de PC

★ Redução na concentração de Pd no banho

★ Melhoria na eficiência da produção



Palavra da  

Indicadores e Pesquisa de Mercado 
Está por vir mais um serviço da aBTS 

para seus associados

E m nossa vida profissional, todos os dias temos 

de assumir posições, tomar decisões, produzir, 

conduzir ou opinar sobre projetos. E como 

fazer isto neste mundo de interações, onde tantos 

fatores influenciam o nosso dia a dia. apesar de alguns 

terem um sentido afinado e refinado para enfrentar 

o mercado, todos nós gostaríamos de ter uma “bola 

de cristal”, e vários já mencionaram este desejo ou a 

lamentável falta de tão apropriado auxílio.

de minha parte uma ajuda sempre é bem-vinda, e como 

qualquer um, me sirvo de dados de várias entidades 

e associações, declarações de grandes empresas, 

comentários de especialistas, do governo e, também, do 

sentimento e apreciações de fornecedores e clientes, e 

nesta busca me deparo com muita informação que é útil 

e preparada de forma consistente. No entanto, dentro 

de nosso próprio território não existem informações, 

exceto aquelas trocadas em algum encontro casual, 

almoço ou jantar entre profissionais ou empresas. 

Mas só o que se tem são fragmentos, algumas vezes 

distorcidos, do nosso mercado. 

ruim para as nossas empresas, sejam elas multinacionais 

ou locais, e ruim, também, para a nossa associação, 

que por diversas vezes é abordada por outras empresas 

ou pares de outras partes do mundo que buscam 

informações, que não estão disponíveis, não existem, ou, 

ainda pior, nem noção do assunto se tem, demonstrando 

nossa estrutura de decisão reativa e 

inibição para medidas estratégicas.

Pensando nisto, esta gestão decidiu 

discutir novamente este tema e, após 

muita troca de informação, conversas 

com especialistas e reuniões de 

diretoria e do conselho diretor, 

decidiu-se por iniciar um projeto com 

o objetivo de oferecer mais para seus 

associados em relação a este assunto.

No entanto, nosso ramo é 

tão específico em termos de 

conhecimento técnico, e por outro 

lado tão pulverizado quando se trata 

| Douglas de Brito Bandeira |

de necessidade de informações solidas e pertinentes, 

afinal de contas na aBTS existem empresas de prestação 

de serviço de aplicação decorativa, funcional, pré-

tratamento e pintura, formuladores de processo, metais 

sanitários, ferragens, autopeças, equipamentos, etc. 

Contudo, duas partes deste projeto se mostraram 

claras, uma primeira procurando meios experientes e 

imparciais que nos tragam informações e projetem uma 

grade inicial de indicadores que possa ser discutida 

e melhorada dentro da associação, e uma segunda 

parte que possa buscar informação de nossas próprias 

empresas e associados e combiná-las conseguindo um 

tipo de resultado que cative mesmo os mais reservados 

a participar deste projeto muito particular, que precisa 

ser seguro e demonstrar credibilidade.

Com certeza, construir indicadores para nosso uso e 

desenvolver uma sistemática de pesquisa de mercado 

para nossos associados são objetivos grandes e dos quais 

sou muito grato de fazer parte, mesmo não tendo a 

ilusão de que em uma única gestão se desenvolva todo 

o potencial deste trabalho, sobrando grandes melhorias 

futuras que serão necessárias para o sucesso deste 

investimento. lembrando, é claro, que o mesmo só 

pode ser melhorado com a participação dos associados, 

através de sugestões que poderão acorrer quando vier 

a ser divulgada uma primeira amostra de indicadores, 

programada para o segundo semes-

tre deste ano.

Como qualquer entusiasta da in-

formação e do entendimento do 

mercado, fico ansioso para ver o 

resultado deste projeto e o seu 

amadurecimento, e espero que 

tenhamos, ao passar do tempo, uma 

ferramenta confiável e, acima de 

tudo, útil, e que possa, quem sabe, 

servir de referência a outros setores 

industriais. 

Douglas de Brito Bandeira
Membro do Conselho Diretor da ABTS
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SurTec do Brasil Ltda.
11 4334.7316  • 11 4334.7317

centraltec@br.surtec.com
www.surtec.com.br

SurTec Chromiting® SurTec 681 • 684 • 680 LC • 680

SurTec Passivações 
Trivalentes com Benefícios 

sob todos os aspectos.
Reciclável, opera em baixas temperaturas, 

baixo teor ou isento de cobalto, alta resistência 
à corrosão em todas as aplicações.

 Atende  as solicitações da indústria 
automotiva de 72 horas em aplicações a 
granel e 120 horas em gancheira (com ou sem 
armazenamento térmico de 24  horas a 120˚C) 
antes de ocorrência de corrosão da camada 
de zinco conforme DIN 50979

 Livre de Cromo VI e quando aplicado com 
processo recomendado atinge todos os 
revestimentos referentes a ELV, RoHS e WEEE

 Produz camadas com aspecto esverdeado - 
iridescente

 Banhos com longo tempo de vida útil

 Aplicável para vários tipos de substratos 
dependendo do tipo de produto

 Produz camadas espessas de 
aproximadamente 300 nm (200 - 500 nm)



Estímulo à 
dEmocracia

Como diz um dos entrevistados da nossa matéria especial, “apesar 

de os acessórios e periféricos não terem tanta importância na 

avaliação de alguns profissionais, o que se vê na prática é que 

muitos dos problemas encontrados na rotina de galvanoplastias, 

por exemplo, são causados pela falta destes itens no processo, 

ou seu mau funcionamento, gerando, assim, enormes perdas de 

produção por qualidade ou por parada”.

Este foi um dos motivos que nos levaram a elaborar esta matéria 

especial sobre acessórios e periféricos, considerando, ainda, 

que eles permitem desenvolver novos processos, otimizar a 

produção, diminuir a mão-de-obra, preservar o meio ambiente 

e reduzir os riscos à saúde.

Assim, representantes de várias empresas destes segmentos – 

que abrangem desde as gancheiras até mesmo a própria estação 

de tratamento de efluentes como um todo – falam sobre a sua 

importância dentro do contexto do tratamento de superfície 

– onde se aplicam, o que oferecem, etc. –, o que mudou no 

último ano nestes dois setores, envolvendo novas tecnologias, 

atuação em novos mercados, novas empresas, parcerias, etc., o 

futuro destes dois segmentos, abrangendo desempenho, novas 

áreas de atuação, etc., e a relação destes com a preservação 

do meio ambiente. Os profissionais também comparam os 

acessórios e periféricos oferecidos no Brasil com os disponíveis 

no mercado externo e relacionam os produtos oferecidos por 

suas respectivas empresas. 

Quem ganha com esta matéria especial é o leitor, que tem em 

mãos um pequeno guia para nortear a sua escolha quanto 

aos acessórios e periféricos, além de conhecer mais sobre 

este mercado tão peculiar dentro do setor de tratamentos de 

superfície. 

Por falar em ganho do leitor, este ainda tem muito mais 

informações nesta edição da revista, considerando o teor das 

várias matérias técnicas focando os mais diversos assuntos, a 

Orientação Técnica, os artigos, os informativos técnicos e as 

próprias notícias referentes às atividades da ABTS, estas sempre 

levando em consideração o desenvolvido dos profissionais e das 

empresas que integram o nosso setor. 

Acessórios e periféricos: 
importantes, sim, 

para o setor

Rua Machado Bittencourt, 361 - 2o andar
conj.201 - 04044-001 - São Paulo - SP

tel.: 11 5574.8333 | fax: 11 5084.7890
www.abts.org.br | abts@abts.org.br
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A ABTS esteve represen-

tada pelo seu diretor 

cultural, Antonio Carlos 

de Oliveira Sobrinho, no Simpósio 

SAE BRASIL de Novos Materiais e 

Nanotecnologia, realizado em São 

Paulo, SP, no dia 4 de junho último. 

O evento reuniu lideranças da in-

dústria da mobilidade, universi-

dades e desenvolvedores de novos 

materiais para divulgar e debater 

as mais recentes tecnologias, fer-

ramentas e desafios do setor, e 

foram apresentados trabalhos das 

empresas montadoras e seus for-

necedores que certamente in-

fluenciarão a indústria da mobili-

dade nos próximos anos. 

NOTíCIAS dA  

diretor Cultural da ABTS participa do Simpósio SAE 
BRASIL de Novos Materiais e Nanotecnologia

Segundo Oliveira Sobrinho, para 

suportar os atuais e futuros requi-

sitos de qualidade, durabilidade, 

custos e sustentabilidade dos bens 

de consumo, a indústria está bus-

cando novos materiais e até um 

novo contexto de desenvolvimento 

do produto, necessitando entender 

as propriedades em escala atômica, 

ou nanométrica. 

Palestrantes do Simpósio, do qual o diretor 
cultural da ABTS participou como assistente
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A ABTS concebeu um curso 
exclusivamente para aten-
der às necessidades da 

Rolls Royce do Brasil, numa parce-

ria entre os técnicos da empresa e 

os professores da associação, que 

buscou formular um trabalho di-

rigido de acordo com as reais ne-

cessidades da empresa, visando a 

um direcionamento específico para 

as atividades realizadas, com seus 

procedimentos, aplicações espe-

ciais e banhos específicos.

O curso está sendo realizado em 

módulos, sendo que o primeiro - 

de “Cleaning Training” - teve início 

em 28 de maio último. Os próximos 

serão de “Plating” e “Pinturas 

especiais”.

nOTíCiAS dA  

ABTS realiza curso in-company 
na Rolls Royce do Brasil 

“A cada módulo serão feitas 

reuniões com os responsáveis das 

áreas técnicas e, também, da área 

de treinamento, para que a grade 

seja desenvolvida adaptando 

os conteúdos programáticos e 

afetando o mínimo possível as 

atividades da empresa”, diz o 

coordenador do curso e diretor 

cultural da ABTS, Antonio Carlos 

de Oliveira Sobrinho. 

Ele também informa que o curso 

é realizado nas dependências da 

Rolls Royce do Brasil, em São Ber-

nardo do Campo, SP, e está sendo 

preparado e ministrado pela pro-

fessora Eliana Silveira.

O principal objetivo é desenvolver 

uma sinergia entre o professor e 

os técnicos, para que resulte numa 

troca de experiências e ambos 

ganhem, acumulando bagagem 

para que, numa nova aplicação do 

treinamento, seja aproveitada a 

excelência da continuidade.

Os benefícios para a Rolls Royce do 

Brasil são o atendimento flexível 

e personalizado, focado na rea-

lidade da empresa, permitindo 

a adaptação do conteúdo pro-

gramático. “Além disto - continua 

o professor -, os programas podem 

ser realizados nos locais, horários 

e datas desejados pela mesma e, 

também importante, garantem a 

continuidade do tema em futuras 

oportunidades.” 
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A  FIESP - Federação das 

Indústrias do Estado de 

São Paulo participou, 

juntamente com a FIRJAN - Fede-

ração das Indústrias do Estado do 

Rio de Janeiro, da Rio+20 com o 

projeto “Humanidade 2012”, reco-

nhecendo a importância deste mo-

mento para a sociedade brasileira. 

Marco Antonio Barbieri, diretor 

conselheiro da ABTS e, também, 

vice-presidente do SINDISUPER, 

participou ativamente da orga-

nização do extenso calendário do 

encontro. A iniciativa da FIESP, se-

gundo Paulo Skaf, presidente da 

entidade, é o investimento da in-

dústria para o Brasil, e visa enga-

jar a população no debate como 

aliar o crescimento econômico ao 

desenvolvimento social e à con-

servação ambiental. Nos últimos 

anos a discussão sobre o tema da 

sustentabilidade e os rumos da in-

dústria tem sido palco de diversos 

fóruns.

O EBRATS/INTERFINISH Latino-

Americano, realizado pela ABTS 

em abril de 2012, em sintonia 

com a Rio+20, antecipou algumas 

discussões para que as associações 

possam contribuir para a cons-

trução de um mundo melhor, 

através da divulgação e do incentivo 

de práticas mais sustentáveis. 

O encontro, além de diversos 

temas ecológicos apresentados 

pelos congressistas, teve como 

ponto alto o Painel Internacional 

Produtos Verdes Status Mundi, 

com a presença de presidentes 

e representantes de associações 

como IUSF - International Union 

for Surface Finishing, com a 

presidência localizada atualmente 

na Itália; NASF - National 

NOTícIAS DA  

XIV EBRATS/III Interfinish Latino-Americano, em 
sintonia com o Painel Internacional da SURFIN nos 

EUA e com as discussões da Rio+20

Association for Surface Finishing 

- EUA; Singapore Engineering 

Association for Surface Finishing 

- Ásia; e SINDISUPER/ABTS - Brasil. 

Em meados de junho, outro en-

contro internacional equivalente 

foi realizado nos EUA, a SURFIN 

2012, promovido pela NASF. O en-

contro contou com a presença de 

representantes de mais países que 

se juntam na discussão dos as-

suntos relacionados. Participaram 

deste encontro representantes das 

associações da china, Japão, Sin-

gapura, Itália, México e Brasil. O 

grande avanço se deu pela partici-

pação inédita da china e do Japão, 

devido a sua importância como 

países produtores e consumidores 

de tratamentos de superfície. O 

resultado final foi o comprometi-

mento e a disposição das associa-

ções, através dos seus presidentes, 

na continuidade destes encontros 

para discutir e equiparar as regu-

lamentações existentes para que 

a nossa indústria possa trabalhar 

com melhores condições, visando 

sempre ao progresso na implan-

tação de medidas sustentáveis.  
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SURFIN 2012 - da esquerda para a direita: Luca Magagnin, Itália/União Europeia; 
Naoki Okuno, Japão; Wilma Ayako Taira dos Santos, Brasil; Ramon Pages, 

México; e Stewart Hemsley, Singapura. Na sequência, o tradutor (camisa listrada 
azul e branca) e, no púlpito, Ma Jie, China

SURFIN 2012 - da esquerda para a direita: Christian Richter, NASF; Luca 
Magagnin, Itália; Wilma Ayako Taira dos Santos, Brasil; Valerie Galipi, 

Electrochemical; e Tony Revier, presidente da NASF





programa cultural da  

calendário de Eventos 

 LocaL e mês Data eventos

 JuLho

 aBtS 10 a 27 126o curSo dE tratamENtoS dE SupErFÍcIE - NoturNo  

 agosto

 aBtS 4 comemoração: dia do profissional de tratamento de Superfície e   
   44o aniversário da aBtS

 aBtS 14 a 15 8o curSo dE gErENcIamENto dE rIScoS ocupacIoNaIS E amBIENtaIS  
   Em tratamENtoS dE SupErFÍcIE

 aBtS 28 palestra técnica - SurtEc

 setembro

 aBtS 10 a 12 12o curSo dE procESSoS INduStrIaIS dE pINtura

 aBtS 25 mESa-rEdoNda pINtura

 outubro

 contagem - mg 4 WorKSHop dE tratamENtoS dE SupErFÍcIE 

 aBtS 17 9o curSo dE cÁlculo dE cuStoS Em tratamENtoS dE SupErFÍcIE

 aBtS 30 palestra técnica

 novembro

 aBtS 5 a 9 127o curSo dE tratamENtoS dE SupErFÍcIE

 aBtS 27 palestra técnica - confraternização associados

obs.: eventos sociais e esportivos, cursos regionais e In-company são programados e confirmados no decorrer do calendário.
   Programação sujeita a alteração.

todos estão convidados a assistirem à mais recente das palestras apresentadas, cuja gravação digitalizada está 

disponível no website www.abts.org.br, em Biblioteca, “assista às palestras da aBtS”. 

mais informações pelo telefone: 11 5085.5830

PROGRAMAçÃO 2012
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mais informações: 11 5574.8333
www.abts.org.br

Não coloque sua empresa em risco: atualize-se sobre 
os riscos ocupacionais e ambientais

v isando à promoção da 

segurança das empresas 

e dos profissionais que 

atuam no setor, a aBtS promoverá, 

nos dias 14 e 15 de agosto próxi-

mo, em sua sede, em São paulo, Sp, 

o 8o curso de gerenciamento de 

riscos ocupacionais e ambientais 

em tratamentos de Superfície.

acontecendo no período das 8h às 

17h30min, o evento abordará os 

seguintes tópicos: riscos ambientais 

e legislação aplicada; legislação 

previdenciária - Fap, Sat, NEtp; 

gerenciamento dos riscos químicos; 

ficha de informação de produto 

químico - FISpQ-NBr 14725 revisão 

2009; classificação e rotulagem de 

produtos químicos - Sistema gHS-

rEacH - atualizado; manuseio, 

armazenamento e transporte de 

produtos químicos; equipamentos 

de proteção individual - EpIs; 

equipamentos de proteção coletiva 

- Epcs; cases: ppra(g), pcmo(g) 

e ppp; transporte de produtos 

perigosos; legislação ambiental; 

Norma de gestão de SSt (NBr 

- 18801 - Saúde e Segurança do 

trabalho) requisitos publicados 

em 1/12/2010; e atualização do 

gHS. 
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curso de proteção e pintura e workshop sobre tratamentos 
de superfície são realizados em Santa rosa, rS

andrea Helena Hegner, 
cristian adams, douglas Edgar 
Schenkel, Edipo luis Seibert, 

Fabio leandro Kovalski, João carlos 
ribeiro, Jonas alex Kuzniewski, 

lauri Heldt, marcelo Severo, marcos 
rogerio Kierepka, ramão osmar 
oliveira, ricardo Silva rodrigues
AGCO DO BRASIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

gilberto laércio reichert
EF. REPRESENTAÇÕES - BASF 

Eliseu Velho monteiro, Jose ricardo de 
o. Kramer, Juliano Scodro, 

maciel Zuchi, rodrigo da Silva Schuler
ENDOSUL PINTURAS       
AUTOMOTIVAS LTDA.

andreas lorentz, dionísio Júnior 
casali, José Valdir dallago, 

leandro parreira, tiago Hettwer, 
Vilmar lopes

ENVALL & CIA LTDA.

andré luis Flores, claudio ademir dos 
Santos, marcio lopes Bitello
FORTALEZA IND. E COM. DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

A aBtS promoveu, nos 
dias 8 e 9 de maio 
último, nas instalações 

do SESt/SENat - Serviço Social do 

transporte e Serviço Nacional de 

aprendizagem do transporte, em 

Santa rosa, rS, o curso de proteção 

e pintura. E, no dia 10, no mesmo 

local, o workshop de tratamentos 

de Superfície.

o curso, destinado a profissionais 

das áreas técnicas relacionadas aos 

processos de pintura, de produção, 

compras, gerenciamento, controle 

da qualidade e meio ambiente, 

contou com a participação de 60 

alunos.

o temário envolveu os seguintes 

tópicos: pré-tratamento e equipa-

mentos para pintura, fosfatização, 

pintura eletroforética, pintura a 

pó, pintura automotiva, pintura 

de estruturas especiais, pintura em 

plásticos, avaliação de defeitos e 

ParticiPantes do curso de Proteção e Pintura em santa rosa, rs

luciano lencini Flores
FUNDIMISA - FUNDIÇÃO E USINAGEM

andre daniel Kelm, marcio andre 
araujo, mauricio João Bieger
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS KF LTDA.

Jonas de lima alves, Vinicius granel
INDÚSTRIA METALÚRGICA    

INOVAÇÃO LTDA.

marciano Jose pazinato, 
marciano lopes

INDUSTRIAL AGRÍCOLA FORTALEZA 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

adriano Sallet
INDUSTRIAL BUSSE MÁQUINAS E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

david Willian Sacchet
JACKSON LUIS BARTZ

marcio Frederico Sinnemann
KEPLER WEBER INDUSTRIAL S. A.

gilberto cristiano morche, 
marília gabriela dupont

KILLING S. A. TINTAS E ADESIVOS

Heron roth rodrigues, 
paulo césar Santos

KLINTEX INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA.

Representantes de várias empresas da região participaram do curso em Santa Rosa

aspecto final. Quanto ao workshop 

de tratamentos de Superfície, com 

a participação de 93 profissionais, 

serviu de palco para que repre-

sentantes das empresas patroci-

nadoras do evento - atotech do 

Brasil Galvanotécnica Ltda., Basf 

s. a., chemetall do Brasil Ltda., 

erzinger indústria mecânica Ltda., 

Killing s. a. tintas e adesivos, 

Klintex insumos industriais Ltda. 

e surtec do Brasil Ltda. - apresen-

lucas Francisco mund
MUSSKOPF METALWORKS IND. METAL 

MECÂNICA LTDA.

gilson Saldanha de Jesus
METAIS SECCARE LTDA.

andré luis muller, deivis Zismann
METALSTAR INDÚSTRIA 

METALÚRGICA LTDA.

diogo dufenthaler, 
ricardo correa de liz

METALÚRGICA CANDEIA LTDA.

daniel Ickert, Egon marks, 
João Fernando B. gomes, 

Valdir dos Santos Quevedo
METALÚRGICA MARKS LTDA.

cleber rogério da luz, 
gabriel rodrigo Fernandes, 

marcos dorfschmidt, tomi Schwartz
METALÚRGICA NETZ LTDA.

adriano luis lauermann, odair Storck
QUALITEC IND. COM. LTDA.

rui odilon Schellin ribeiro
RIBEIRO E IRIBARREM LTDA.

carlos alberto maino
TECNIPAR MÁQUINAS E    

METALURGIA LTDA.
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tassem palestras tecno-comerciais, 

com períodos para perguntas e 

respostas. 

os dois eventos, que tiveram 

grande repercussão pela quali-

dade técnica, foram coordenados 

por antonio carlos de oliveira So-

brinho, diretor cultural da aBtS, 

Jair labres, delegado regional da 

aBtS para o Estado do rio grande 

do Sul, e gilbert Zoldan, diretor de 

eventos externos da associação. 
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palestra técnica aborda Sustentabilidade dos 
processos galvânicos na Indústria automobilística

O gerente de produto Deco/POP da 
Atotech destacou a mudança para 

tecnologias verdes de revestimento 

S ustentabilidade dos proces-
sos galvânicos na Indústria 
automobilística. Este foi o 

tema da palestra técnica promo-
vida pela aBtS em suas instala-

ções, em São paulo, no dia 29 de 

maio último. o tema foi apresen-

tado por anderson Bos, gerente de 

produto deco/pop da atotech do 

Brasil galvanotécnica.  

Desenvolvimento 
sustentável
o foco da apresentação da atotech 

foi no desenvolvimento sustável 

dos processos galvânicos. “É nosso 

objetivo conduzir a mudança para 

tecnologias verdes de revestimen-

to. para a atotech, estas tecnolo-

gias significam uma abordagem 

passo a passo até finalmente subs-

tituirmos as substâncias cmr (can-

cerígenas, mutagênicas e tóxicas 

reprodutivas), as substâncias tóxi-

cas - por exemplo, cianeto, cr (VI), 

Ni-compostos - e metais pesados 

(por exemplo, pb, Hg, cd) e, final-

mente, as substâncias alergênicas”, 

disse Bos. 

o foco envolve toda a cadeia, como 

os usuários finais, os trabalhadores 

da produção na indústria de 

metalização e os funcionários da 

atotech. “a utilização eficiente de 

matérias-primas, água, energia e a 

prevenção de resíduos completam 

a nossa abordagem verde para 

todos os processos”, destacou o 

gerente de produto deco/pop.

Ele finalizou ressaltando que a 

preocupação da atotech envolve 

a parte de processos, produtos e 

equipamentos, como ferramenta 

e complementação da melhor uti-

lização dos produtos químicos. 
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Tecnologias ProTeTivas

Acabamentos que refletem um mundo melhor 
 A covenTYa é líder mundial em acabamentos protetivos e reconhece sua responsabilidade; 
atende os desafios de um mundo cada vez mais eco-consciente enquanto melhora o desem-
penho. Nossa linha de passivadores Trivalentes atende esta missão com diversos produtos 
isentos de cobalto. Nossos clientes continuam atendendo a demanda e ao mesmo tempo 
contribuem com a saúde do nosso meio ambiente.

  Eco-Consciente:  A covenTYa desenvolve produtos que atendem as demandas de nosso 
mundo eco-responsável.  Nós fornecemos uma gama de passivadores trivalentes que são 
isentos de Cobalto, garantindo a segurança do trabalhador, simplificando o tratamento de 
resíduo, atendendo o Regulamento REACH EC 1907/2006 e Diretivas EU CE 30-31.

  Alto desempenho:  Nossos produtos lanTHane e FiniDiP são usados globalmente 
para melhorar a proteção contra corrosão de nossa linha de Zinco e Zinco ligas. Excelente 
desempenho em teste de salt spray compatível com processo contendo Cobalto. 

  Confiável, vida longa, econômico: Inibidores exclusivos que oferecem aumento da 
tolerância ao Ferro resultando em vida longa da solução. Os processos são fáceis de usar e 
proporcionam resultados consistentes.

 

COVENTYA…Tecnologia que reflete o futuro.

Passivadores Trivalentes Isentos de  
Cobalto para Zinco & Zinco ligas 

 Eco-consciente

 Excelente resistência à  
   corrosão

 Variedade de acabamentos

 Diversas aprovações           
   automotivas

 Versátil, confiável e     
   econômico

UniDaDe sUl

Caxias do Sul - RS

Telefone: (54) 2011.3800

coventya_rs@coventya.com.br

UniDaDe sUDesTe

São Paulo - SP

Telefone: (11) 4055.6600

coventya@coventya.com.br

UniDaDe inTerior

Sumaré - SP

Telefone: (19) 3922.8423

coventya.sp@coventya.com.br

www.coventya.com.br
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mesa-redonda discute legislação de produtos 
controlados e implicações ambientais

A  aBtS e o Sindisuper pro-

moveram na seda da as-

sociação, em São paulo, 

Sp, no dia 26 de junho último, a 

mesa-redonda sobre “legislação 

de produtos controlados e implica-

ções ambientais”. 

o tema foi debatido por aelson 

guaita, do conselho regional de 

Química - crQ IV, e américo dos 

Santos Neto, da delegacia de In-

vestigações sobre Infrações con-

tra o meio ambiente e produtos 

controlados de São Bernardo do 

campo, Sp. 

Responsabilidade Técnica

o foco de guaita foi “Entendo a 

responsabilidade técnica”, e ele 

relacionou a legislação aplicável: 

decreto-lei no 5.452, de 1o de maio 

de 1943 (clt) - regulamentação 

profissional; lei no 2.800, de 18 de 

junho de 1956; lei no 6.839, de 30 

de outubro de 1980; e decreto no 

85.877, de 7 de abril de 1981.

E também deu a conceituação de 

responsabilidade técnica: deve 

abranger todas as atividades que 

requerem conhecimento profis-

sional na área Química; exige au-

tonomia na tomada de decisões 

relacionadas à atividade química; 

exige formação profissional com-

patível com a responsabilidade a 

ser assumida; e requer maturidade 

profissional, pois ao assumir a fun-

ção o profissional deverá colocar 

em prática a experiência adquirida 

na execução de outras atividades 

de menor complexidade. 

Na sequência, ele falou sobre os 

deveres do responsável técnico, in-

dicação de mais um profissional 

de química como responsável téc-

nico, baixa de responsabilidade, 

prazo de substituição do respon-

sável técnico, abrangência da res-

ponsabilidade técnica - produto/

serviço, produção/operação e meio 

ambiente - e implicações legais. 

Ele ainda falou sobre o código de 

ética profissional, como o profis-

sional de química deve se portar 

em exercício, este profissional na 

qualidade de prestador de serviço, 

os procedimentos indevidos e as 

sanções aplicáveis.

QuesTões ambienTais

por sua vez, Santos Neto, como 

delegado de polícia em questões 

ambientais e de produtos químicos 

controlados, inicialmente comen-

tou sobre os denominados produ-

tos controlados. E, em seguida 

destacou: “as pessoas físicas ou 

jurídicas que se utilizam desses 

documentos, para fins industriais, 

comerciais, importação, etc., de-

vem até o dia 28 de fevereiro 

de cada ano solicitar os alvarás 

competentes, sob pena de, não o 

fazendo, estarem sujeitas às con-

dutas descritas no artigo 56 da 

lei ambiental que prevê o crime, 

apenado de até quatro anos de 

prisão”.

a apresentação visou conscienti-

zar sobre a importância do profis-

sional técnico designado para o 

setor de produtos controlados e as 

implicações ambientais que dele 

são geradas, visando poupar a em-

presa, que também responde crimi-

nalmente na lei ambiental, de 

sofrer fiscalizações desnecessárias, 

eventuais multas, desdobramentos 

negativos na certificação de ISo, 

desqualificação em licitações, indi-

ciamentos criminais, etc. 

Da esquerda para a direita: Guaita, do CRQ IV; Antonio Carlos Carlos de Oliveira 

Sobrinho, diretor cultural, e Wilma Ayako Taira dos Santos, presidente, ambos da 

ABTS; e Santos Neto, delegado de polícia
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Em campinas, Sp, o 
125o curso de tratamentos de Superfície

Jader F. miranda, macleide Silva Santos
ANODONT COMÉRCIO E ANODIZAÇÃO 

DE ALUMÍNIO LTDA.

giovanni Silva dos Santos, 
José raimundo Batista Soares

ATOTECH DO BRASIL 

GALVANOTÉCNICA LTDA.

davrison Borges dos Santos
CADSERVICE PRODUTOS  

ELETRÔNICOS LTDA.

Emerson assis oliveira
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO 

BRASIL LTDA.

camilla arantes cursino
FRIULI AEROESPACIAL LTDA.

Bruno Horstmann Bertazzo
FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO 

FILHO

rodrigo trevisoli
HONDA AUTOMÓVEIS                         

DO BRASIL LTDA.

Felipe concer
KAE COMPONENTES PLÁSTICOS DO 

BRASIL

F oi realizado, no período 

de 25 a 28 de junho último, 

em campinas, Sp, o 125o 

curso de tratamentos de Superfície, 

organizado pela aBtS e que esteve 

sob a coordenação de antonio 

carlos de oliveira Sobrinho, diretor 

cultural da associação, e de cássia 

maria rodrigues dos Santos, vice-

diretora cultural da associação.

o temário abordou os seguintes 

temas: noções de química, cor-

rosão, equipamentos para galva-

noplastia, pré-tratamento químico 

e eletrolítico, eletrodeposição de 

zinco e suas ligas, revestimentos or-

ganometálicos, eletrodeposição de 

cobre e suas ligas, eletrodeposição 

de níquel, cromação de plásticos, 

eletrodeposição de cromo, banhos 

ra, controle de processos, geren-

ciamento de riscos em áreas de 

galvanoplastia e tratamentos de 

efluentes. 

ParticiPantes do 125o curso de tratamentos de suPerfície em camPinas, sP

Ed allan Benette, 
marcelo rita

KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL

mário lisboa Ferreira
LONGA INDUSTRIAL LTDA.

William rios antunes
MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA. - FILIAL ITU

Jean lucas oricil moraes
MAHLE METAL LEVE S. A.

Natália pinto
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S. A.

andressa de moraes Fiorentin
METAL COAT IND. E COM. DE 

PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

diego david
OXIDO & METAL QUÍMICA LTDA.

camilo de lelis dutra campos, 
conrado pinton dessupoio

PW ACESSÓRIOS DE METAIS LTDA.

denival Forti
ROBERT BOSCH LTDA.

dione Suley de carvalho
SILVIO ANODIZAÇÕES LTDA. ME

Participantes da 125a edição do já tradicional curso de 
tratamentos de superfície organizado pela ABTS

para fins técnicos, deposição de 

metais preciosos, anodização, cro-

matização e pintura em alumínio, 

fosfatização e noções de pintu-

rodrigo pescalini
SOPEÇAERO - SOBRAER PEÇAS 

AERONÁUTICA LTDA.

Fabio roberto terciotti
STAMPLINE METAIS          

ESTAMPADOS LTDA.

marcelo Wackernagel
STAR ZINK GALVANIZAÇÃO LTDA.

Fabiana dos Santos tabone, 
luis carlos gregorio de Souza

TECNOL TÉCNICA NACIONAL DE 

ÓCULOS LTDA.

Jeferson Ferreira
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA 

DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

mauricio da Silva
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.

alex Sandro Konig, andre luiz leite, 
Humberto Sant anna de Bem, 

Jackson alexandre pinter, 
Jair Jose Vitkoski, Jaison de Souza

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S. A.

manoel Junior ramos dos Santos
ZINCAMEC IND. E COM. LTDA.
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FALCARE Equipamentos Industriais Ltda.  Tel.: 11 4222.2660                  Fax: 11 4222.2666                 falcare@falcare.com.br
 Rua Arlindo Marchetti, 215 - 09560-410 Bairro Santa Maria - São Caetano do Sul - SP 
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A FALCARE é uma empresa nacional especializada no 
fornecimento de instalações completas para sistemas de 
tratamentos de superfície e pinturas (pré-tratamentos, E-coat, 
cabines de pintura e estufas de secagem), controle ambiental 
e transportadores industriais, em parceria tecnológica com as 
empresas internacionais Geico s.p.a. e Daifuku Webb .

Painel de comando elétrico 
Para linhas de galvanoPlastia

soFtWare
Winrobot é um programa utilizado para 
automatização completa das linhas galvânicas

Foi desenvolvido pela própria empresa CVK 
ITALIA e está sempre em constante atualização 
para atender às exigências do mercado.

Winrobot: simplicidade com versatilidade em 
gestões personalizadas.

retiFicador eletroPUlsado de 
elevada economia energética

1- BAIXO CONSUMO: economia de até 20-40%

2- Notável AUMENTO da PENETRAÇÃO

3- REdUÇÃO do TEMPO da dEPOSIÇÃO dE ATÉ 40%

4- NÃO EXISTE SIMILAR NO BRASIL

Prêmio Subfornitura MECSPE 
MELHOR INOVAÇÃO DO ANO

Alimentação monofásica ou trifásica 230/400 Vac
50/60 HZ+/- 10% (a pedido qualquer tensão)
Tensão de saída max. 1 Vdc - 300 Vdc
Corrente de Saida max. 1 - 100.000 A

retiFicador eletrônico 
tradicional

CVK Automazione industriale srl

Rua Victor Graef, 20 | Campo Bom | RS | Brasil
tel./fax   51 3597.9703 | 51 3597.9715

vendas@cvkdobrasil.com.br 
cvkdobrasil@cvkdobrasil.com.br

acessórios Para galvanoPlastia
retificador alta frequencia onda quadrada

c.v.K. aUtomaZione indUstriale s.r.l. - 6, Via Piave 22035 Canzo (Como) - ITALIA - Tel: +39 031684 320

Visite nosso site: www.cvkdobrasil.com.br

BomBas 
dosadoras



Palavra da  

Humanidade 2012

| Paulo Skaf |

Paulo Skaf é presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP) e do Centro das Indústrias do 

Estado de São Paulo (CIESP)

24 | Tratamento de Superf íc ie 173

Somos 

diferentes, 

mas não podemos 

continuar 

desiguais. 

S im, somos diferentes. Em 

gênero; na história cultural 

dos povos; na fé e nas re-

ligiões; nas necessidades especiais; 

na orientação sexual; nos traços 

raciais. Preservar, respeitar e pro-

mover essas diferenças garantem 

a mais valiosa característica da Hu-

manidade: sua diversidade.

Somos diferentes, mas não podemos 

continuar desiguais. 

a desigualdade de oportunidades 

e direitos entre os seres humanos é 

insustentável. Essa é a posição que a 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 

levou aos debates da rio+20, como contribuição dos 

setores produtivos, no documento “a desigualdade é 

Insustentável”. 

a humanidade precisa criar condições dignas de trabalho 

a todos, combater o trabalho escravo, forçado e infantil; 

assegurar salários iguais para funções iguais e garantir 

o justo acesso das mulheres ao mercado de trabalho, 

à educação e ao sistema político; valorizar a riqueza 

cultural dos povos; assegurar ampla liberdade religiosa, 

política e de opinião; garantir direitos aos portadores 

de necessidades especiais; respeitar 

e garantir direitos às minorias 

também quanto à sua orientação 

sexual; combater e criminalizar a 

discriminação racial. 

O Brasil tem progredido na 

implantação de políticas sociais e 

na garantia dos direitos. leis foram 

aprovadas para assegurar plena 

igualdade de direitos às mulheres 

e criminalizar a agressão doméstica 

e social. Povos indígenas têm sua 

riqueza cultural preservada por 

meio da demarcação das suas 

áreas de reservas territoriais. leis 

criminalizaram o racismo. Códigos 

e regulamentações garantem a 

acessibilidade aos portadores de 

necessidades especiais. Nossa mais 

alta Corte reconheceu o direito 

constitucional às uniões estáveis 

entre parceiros do mesmo sexo. 

Nossa Constituição garante ampla 

liberdade religiosa e de culto.

Uma agenda que promova a 

igualdade só se tornará realidade 

por meio de ações viáveis e 

concretas de inclusão social, do 

desenvolvimento econômico equilibrado entre todos 

os países, da valorização da diversidade humana e 

equidade de gênero, e da preservação da biodiversidade 

do Planeta.

O futuro da Humanidade na Terra depende das decisões 

tomadas agora. E exige vontade política e dos povos 

contra a desigualdade de direitos e oportunidades 

entre os seres humanos e os países. Precisamos difundir 

esse conceito e, como sociedade organizada, envolver 

instituições brasileiras e internacionais, acadêmicos, 

ambientalistas, educadores, imprensa, enfim, todos, 

para que essa chama se mantenha 

acesa. 

Precisamos repensar a relação dos 

homens com o Planeta. Conhecemos 

os caminhos corretos. É preciso 

percorrê-los.   



EISENMANN
DRIVING SUCCESS THROUGH LEADING TECHNOLOGY

Sistemas Automotivos

Tratamento de superfície

Sistemas de transportadores de carrocerias

Linhas de montagem final

Pintura Industrial

Sistemas de pintura para metais

Sistemas de pintura plástica

Sistemas de pintura para madeira

Sistema BOT (Build Operate Transfer)

Sistemas de revestimento e pré-tratamento

Tecnologias de alta temperatura

Tratamentos térmicos

EMS - Sistemas monotrilhos elétricos

Sistema monotrilho elétrico para piso

Sistemas transportadores periféricos

Paint Shop completo para caminhões MAN / Volkswagen

BOT - Resende / RJ

Sistemas de Movimentação

Processo e Tecnologia 
de Temperatura Elevada

Eisenmann do Brasil Equipamentos Industriais Ltda

Planejando e construindo sistemas completos de 

transportadores, sistemas de pintura, automação,

sistemas automotivos, meio-ambiente, organização 

e estruturas de plantas. A EISENMANN é referência e

Av. Duquesa de Goiás, 716   Morumbi   São Paulo   SP   05686-002   11 2161-1200

www.eisenmann.com

Resende
Cruzeiro
São Paulo

Caxias do Sul

preferência mundial.

O grupo Eisenmann atualmente possui 
diversos contratos BOT ao redor do mundo, 

e, no Brasil  3 instalações neste modelo:

Sistema E-coat e pintura pó para o grupo Randon/Mastertech

Sistema E-coat, pintura pó e pintura líquida 

para o grupo Randon - Linha Frames

BOT - Caxias do Sul / RS



 

OrientaçãO técnica

As normas NBR mencionadas são instrumentos suficientes, 
a nível internacional, para a determinação da qualidade e 
conformidade dos produtos anodizados para fins arquitetônicos, 
pois foram baseadas nas normas ISO.

Qualidade assegurada exigida 
pela abnt para alumínio 

anodizado destinado à construção 
civil e sua manutenção e 

conservação após entrega  
| Antonio Magalhães de Almeida |

CAIXILHOS DE ALUMÍNIO 

ANODIZADO

•	 Especificação	técnica

•	 Utilização

•	 Conservação

“PROCESSO DE ANODIZAÇÃO” 

Este	processo	é	dividido	em	quatro	

etapas:

•	 Pré-tratamento

•	 Anodização	

•	 Coloração

•	 Selagem

Pré-tratamento: 

Consiste	 na	 preparação	 da	 super-

fície	 do	 alumínio	 antes	 da	 ano-

dização,	o	que	define	o	aspecto	do	

acabamento	 (fosco,	 leitoso,	 esco-

vado, etc.). 

Anodização:

Nesta	 etapa	 transformamos	 a	 su-

perfície	 do	 alumínio	 em	 óxido	 de	

alumínio (al2O3),	 formando	 uma	

película extremamente dura, iso-

lante	 elétrica,	 	 porosa	 e	 transpa-

rente,	 a	 qual	 protege	 o	 alumínio	

das	 corrosões	 atmosférica	 e	

galvânica.	 Esta	 película	 é	 mais	

conhecida como camada anódica: 

quanto	maior	sua	espessura,	maior	

será sua penetração no alumínio: 

portanto,	trata-se	de	uma	camada	

de conversão.

A proteção anódica, 
mais conhecida 

como anodização, 
que é feita sobre 

os perfis de 
alumínio utilizados 

na fabricação 
de esquadrias, 
tem excelente 

resistência 
à corrosão 

atmosférica, no 
entanto, não resiste 
à agressividade de 
produtos químicos 

que tenham 
alcalinidade ou 

acidez. 
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Coloração:

Como	 a	 camada	 anódica	 forma-

da	 no	 processo	 de	 anodização	 é	

porosa e transparente, após sua 

formação	podemos	colorir	impreg-

nando sais metálicos ou anilinas 

através	 dos	 poros,	 sendo	 que	 os	

sais metálicos (cobalto, estanho, 

cobre, etc.) têm maior solidez à 

luz, e por isso são usados para 

fins	arquitetônicos,	obtendo	cores:	

champanhe, bronze, vinho, preta, 

titânio, azul, ouro velho, etc.

Selagem:

Finalmente,	 efetua-se	 a	 selagem	

da	camada	anódica	(natural	ou	co-

lorida),	que	consiste	na	hidratação	

da alumina, aumentando o volume 

específico	de	 seus	grãos,	que	 con-

sequentemente	 fecham	 os	 poros	

do	óxido	de	alumínio,	 tornando-o	

praticamente impermeável. 

Esta	parte	do	processo	é	um	com-

plemento obrigatório, pois aumen-

ta a resistência da camada anódica 

contra a corrosão.

Dados técnicos:

A	qualidade	 (dureza,	 resistência	 à	

corrosão	 e	 a	 isolação	 elétrica)	 da	

camada	 anódica	 formada	 sobre	 o	

alumínio depende diretamente das 

condições	 em	 que	 foram	 obtidas	

no processo de anodização. 

Por	 isso,	 não	 basta	 especificar	 a	

espessura da camada anódica, 

mas, sim, a empresa anodizadora 

deve amarrar todos os parâmetros 

operacionais	 e	 mantê-los	 dentro	

dos	padrões	ideais	de	qualidade	:

•	 Parâmetro	 químico	 (concentra-

ção do banho, aditivos, etc.);

•	 Parâmetro	 físico	 (temperatura,	

agitação do banho, etc.).

•	 Parâmetro	elétrico	(área	catódi-

ca, densidade de corrente, etc.).

a norma brasileira abnt nbR 

12609, “Anodização para Fins Ar-

quitetônicos”,	 fixa	 os	 requisitos	

mínimos	 de	 qualidade	 e	 os	 teo-

res	 de	 conformidade	 de	 cama-

das anódicas, para aplicações ar-

quitetônica,	 e	 especifica	 as	 classes	

de	 camada	 anódica,	 conforme	 a	

zona aplicada;

•	 Classe	A	 13	 (11	 a	 15	 µm),	 zona	

de	agressividade	baixa	e	média;

•	 Classe	A	 18	 (16	 a	 20	 µm),	 zona	

de agressividade alta (marítima);

•	 Classe	A	 23	 (21	 a	 25	 µm),	 zona	

de agressividade excessiva (In-

dustrial). 

Obs.:	Os	números	13,	18	e	23	que	

sucedem	a	letra	“A”	identificam	o	

valor	médio	da	camada	em	micro-

metros.

Como	 documentos	 complemen-

tares da norma abnt nbR 12609, 

ela chama outras normas para seus 

ensaios	de	conformidade,	além	de	

amarrar os seguintes itens: 

a)		Composição	da	liga	do	alumínio;	

b)		Espessura	 da	 camada	 anódica	

conforme	região	de	uso;

c)		Ensaios	de	conformidade;

Normas complementares chama-

das pela NBR 12609.

•	 Norma	ABNT	NBR	5426

•	 Norma	ABNT	NBR	6599

•	 Norma	ABNT	NBR	9243

•	 Norma	ABNT	NBR	12610

•	 Norma	ABNT	NBR	12611

•	 Norma	ABNT	NBR	12612

•	 Norma	ABNT	NBR	12613

Norma	ABNT	NBR	5426	-	Plano de 

amostragem e procedimento na 

inspeção por atributo (N.Q.A.).

Esta	norma,	em	função	do	número	

de peças do lote, determina 

a	 quantidade	 de	 amostras	 a	

serem retiradas para ensaios e, 

consequentemente,	 o	 limite	 de	

aceitação	de	peças	fora	da	norma.	

Existem	 nesta	 norma	 três	 planos	

de amostragem: atenuada, normal 

e severa, sendo a normal a mesma 

indicada	 pela	 norma	 européia	

(EWAA),	conforme	tabela	a	seguir:	

Electrogoldd,
um banho de 

qualidade

Rua Gino Morassutti, 1168 (Centro) 
99200-000 - Guaporé - RS

Tel./Fax: 54 3443.2449     54 3443.4989
www.electrogold.com.br

Desenvolvemos, em parceria 
com outras empresas, qualquer 

tonalidade de banho de ouro para 
qualquer tipo de adorno.

Hoje a empresa oferece mais de         
65 tonalidades.

Banhos para contatos elétricos, 
eletrônicos e circuitos impressos. 

Banhos de ouro químico puro com 
deposição Electroless.

Solicite uma visita!

Produtos e Processos Galvanotécnicos 
(ouro, prata, níquel, cobre paládio,    
rhodio SW, rhodio negro e outros).

Revenda de Equipamentos e 
Suprimentos para Laboratórios

 (retificadores, resistências, termostatos, 
termômetros e outros)

Suporte Técnico Qualificado

Laboratório Equipado com Absorção 
Atômica, Plasma, Lavador de Gases e 

Estação de Tratamento de Efluentes

Alta qualidade dos produtos e serviços



 Esquadrias de alumínio anodizado

Norma ABNT NBR 6599 - Alumínio e 

suas ligas, processos e tecnologia.

Esta	 norma	 define	 o	 processo	 de	

anodização a ser utilizado para ar-

quitetura	e	a	liga	de	alumínio	a	ser	

usada:	 perfis	 série	 6000	 (exemplo:	

ligas 6060, 6063, etc.) e laminados 

série	 1000	 e	 5000	 (exemplo:	 ligas	

1100	e	5052,	etc.).	Como	a	anodiza-

ção	 é	 a	 transformação	 superficial	

do alumínio em óxido de alumínio, 

é	 exigida	 para	 anodizar	 uma	 liga	

praticamente	 pura	 (98,5%	 Al),	

tanto para laminados como para 

extrudados.

Norma ABNT NBR 9243 - Determi-

nação da qualidade da selagem da 

anodização pelo método de perda 

de massa.

Este	 método	 verifica	 a	 qualidade	

da	“selagem”,	isto	é,	o	fechamento	

dos poros da camada anódica, seja 

a anodização natural ou colorida. 

Este	 é	 um	 ensaio	 destrutivo	 que	

verifica	 a	 qualidade	 da	 selagem	

(fechamento	 dos	 poros	 do	 óxido	

de	 alumínio),	 através	 da	 perda	 de	

massa	 sofrida	 por	 uma	 amostra	

anodizada com área determinada, 

que	é	pesada	analiticamente	antes	

e após sua imersão em uma solução 

ácida	 (fosforocrômica),	 cuja	 pro-

priedade	 é	 remover	 a	 camada	

anódica caso a mesma não tenha 

selagem. a camada anódica terá 

uma	selagem	adequada	se	a	perda	

de	massa	não	for	superior	a	30	mg/

dm2,	que	é	igual	a	0,30mg/cm2.

Norma ABNT NBR 12613 - Deter-

minação da qualidade de selagem 

na anodização por absorção de 

corantes.

É	 um	 ensaio	 não-destrutivo	 que	

averigua se a camada anódica ab-

sorve	os	corantes	Azul	2LW	ou	Ver-

melho	B3LW,	após	um	ativamento	

ácido. Quanto menor o mancha-

mento,	 melhor	 será	 a	 qualidade	

da	selagem.	Por	isso,	a	cor	residual	

obtida no local de ensaio deve 

ser	comparada	com	as	tonalidades-

padrão mostradas na tabela exis-

tente	na	norma,	a	qual	contém	seis	

graduações,	de	zero	a	5:

•	 Manchamento	zero,	selagem	to-

tal (excelente);

•	 Manchamento	um,	selagem	

muito boa;

•	 Manchamento	dois,	selagem	

satisfatória;	*

•	 Manchamento	três,	selagem	

deficiente;

•	 Manchamento	quatro,	selagem	

ineficaz;

•	 Manchamento	cinco,	selagem	

inexistente (não selada).

a intensidade de manchamento do 

corante sendo de 2 ou menos, a 

qualidade	é	considerada	aceitável:	

em caso de dúvida utilizar a norma 

ABNT	NBR	9243	(selagem	por	per-

da	de	massa),	que	é	mais	precisa.

Norma ABNT NBR 12610 - Deter-

minação da espessura da camada 

anódica pelo método de corrente 

parasita.

É	um	método	não	destrutivo	para	

averiguar a espessura da camada 

anódica,	utilizando	aparelhos	que,	

através	 de	 indução	 de	 corrente,	

geram	um	campo	eletromagnético	

de	 alta	 frequência,	 produzindo	

correntes parasitas no metal 

base (alumínio), cuja amplitude 

é	 interferida	 pela	 espessura	 da	

camada anódica (não condutora), 

e expressa diretamente em 

micrometros.	 Estes	 aparelhos	 de	

medição deverão apresentar 

estabilidade nas leituras, mesmo 

para	 pequenas	 variações	 na	

condutividade do material. 

Obs.:	 Esta	 norma	menciona	 que	 a	

rugosidade	 do	 perfil	 pode	 provo-

car divergência na leitura obtida, e 

também	que	o	aparelho	calibrado	

em	superfície	plana	não	pode	me-

dir	superfície	curva	ou	vice-versa.	

Norma ABNT NBR 12611 - De-

terminação da camada anódica 

através da utilização de mi-

croscópio metalográfico.

É	 um	 método	 destrutivo	 que	 de-

termina a espessura local da ca-

mada	anódica,	através	de	medidas	

diretas	 e	 individuais,	 utilizando-se	

de	 um	microscópio	metalográfico,	

com uma ampliação de 1:1000 na 

 No de peças do lote * Numero de amostras Limite de aceitabilidade 

  (colhidas ao acaso) de peças fora do padrão

  1 a 10 todas 0

  11 a 200 10 1

		 201	 a	 300	 15	 1

		 301	 a	 500	 20	 2

	 	501	 a	 800	 30	 3

	 	801	 a	 1300	 40	 3

	 	1301	 a	 3200	 55	 4

	 	3201	 a	 8000	 75	 6

	 	8001	 a	 22000	 115	 8

	 22001	 a	 100000	 150	 11

*Lote - O pedido completo de um cliente                                                    
ou parte do pedido que está sendo entregue
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seção transversal da amostra, onde 

efetua-se	a	medida.	

antes da ampliação, a seção 

transversal deverá ser embutida 

em	 baquelite	 e	 posteriormente	

é	 feito	 um	 polimento	 no	 senti-

do	 baquelite,	 camada	 anódica	 e	

alumínio,	 evitando,	 assim,	 que	 o	

alumínio, por ser um metal mole, 

remonte sobre a camada anódica e 

interfira	na	leitura.

Obs.:	 Este	 ensaio	 não	 serve	 para	

medir	 espessura	 anódica	 inferior	

a	8	µm,	no	entanto	é	usado	como	

referência	para	peças	medidas	com	

aparelho de indução de corrente 

(abnt nbR 12610).

Norma ABNT NBR 12612 - Determi-

nação de resistência ao intemperis-

mo acelerado da camada anódica 

colorida, “Solidez à luz”.

a anodização colorida deverá re-

sistir, no mínimo, a 600 horas de 

exposição aos raios ultravioletas, 

produzidos por lâmpada especial, 

sendo seu comprimento de onda 

durante o ensaio em torno de 313 

nanometros. 

	A	amostra	deverá	ficar	distanciada	

190	 mm	 da	 fonte	 emissora	 e	 sua	

temperatura não deverá exceder 

a	90°C.

Obs.:	Neste	ensaio,	quanto	maior	o	

comprimento de onda, menor será 

a intensidade do raio ultravioleta. 

Por	isso	existem	equipamentos	que	

possuem	lâmpadas	de	formação	de	

UV com maior intensidade (nano-

metros mais curto) e com menor 

intensidade (nanometros mais lon-

gos).

As	normas	NBR	aqui	mencionadas	

são	instrumentos	suficientes	a	nível	

internacional para a determinação 

da	 qualidade	 e	 conformidade	 dos	

produtos	 anodizados	 para	 fins	

arquitetônicos,	pois	foram	baseadas	

nas	 normas	 ISO	 (International	

Organization	for	Standardization).

CUIDADOS COM AS 

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 

ANODIZADO DURANTE A 

OBRA E SUA CONSERVAÇÃO 

POSTERIOR

Cuidados:

a proteção anódica, mais conhe-

cida	como	anodização,	que	é	feita	

sobre	os	perfis	de	alumínio	utiliza-

dos	 na	 fabricação	 de	 esquadrias,	

tem excelente resistência à cor-

rosão	atmosférica,	no	entanto,	não	

resiste à agressividade de produtos 

químicos	que	 tenham	alcalinidade	

ou	 acidez.	 A	 fim	 de	 prevenir	 tais	

danos	 nas	 esquadrias,	 discrimina-

mos alguns cuidados com a coloca-

ção dos caixilhos na obra:

a) “Argamassa ou reboco”

toda a cautela deve ser tomada 

durante	 a	 montagem	 das	 esqua-

drias na obra, pois a argamassa, 

o	 reboco	 ou	 os	 resíduos	 aquosos	

dos mesmos	 (infiltração	 de	 laje)	



 

reagem com a película anódica 

(óxido de alumínio), causando 

danos irreversíveis em contatos 

com	 as	 superfícies	 anodizadas.	

Como	 prevenção,	 os	 caixilhos	 de	

alumínio anodizados deverão 

estar protegidos temporariamente 

até	 o	 término	 da	 obra,	 sendo	

utilizada	 vaselina	 em	 pasta	 que,	

quando	 aplicada,	 deve-se	 tomar	

os devidos cuidados com as 

guarnições	de	EPDM,	as	quais	 são	

frágeis	(ressecam	ou	esfarelam)	em	

presença de produtos orgânicos, 

principalmente solventes. 

Fita	 adesiva	 também	 poderá	 ser	

utilizada,	 desde	 que	 tenha	 garan-

tia	do	fabricante	no	sentido	de	não	

ressecar ou de aderir demasiada-

mente em presença de raios solares 

(ex:	fita	3W	25X	da	3	M).

Nota: a fim de evitar todo este 
transtorno, só se deve permitir a 
colocação das esquadrias na obra 

após o termino da alvenaria.

b) “Ácido muriático ou fluorídrico”

No	 término	 de	 obra	 é	 muito	 co-

mum o uso de ácidos muriático e 

fluorídrico	 como	 agentes	 de	 lim-

peza	 de	 pisos	 cerâmicos,	 fachadas	

de concreto aparente, pastilhas, 

pedras, etc.

No	 entanto,	 todas	 as	 esquadrias	

próximas a este tipo de limpeza 

deverão	 ser	 protegidas,	 a	 fim	 de	

evitar o contato direto do ácido 

com o alumínio anodizado, pois 

o	 ataque	 destes	 produtos	 pode	

remover ou manchar a anodização 

dos caixilhos.

normalmente, como proteção dos 

caixilhos	 utiliza-se	 a	 vaselina	 em	

pasta, tomando os devidos cuida-

dos	 com	 as	 guarnições	 de	 EPDM	

(borracha ou nylon).

Nota: A lavagem de fachadas deve 
ser feita antes da colocação dos 

caixilhos de alumínio. 

c) “Produtos de limpeza utilizados 

por empresas de limpeza” 

Deve-se	 tomar	 cuidados	 com	

empresas	que	se	dizem	especialistas	

em	limpeza	de	prédios	ou	caixilhos,	

pois em sua maioria utilizam 

produto altamente ácido em mistura 

com	 detergente	 para	 facilitar	 na	

limpeza	das	esquadrias	anodizadas,	

diminuindo, assim, a vida útil da 

camada anódica (anodização), ou 

até	 mesmo	 chegando	 a	 removê-

la. nestes casos, tem de se tomar 

conhecimento das propriedades 

químicas	 dos	 produtos	 que	

estão	 sendo	 utilizados,	 que	

normalmente vem com nome 

fantasia	mascarando	o	produto.	

•	 Limpeza	 indicada	 pela	 norma	

ABNT NBR 12609

Somente	 utilizar	 detergente	 neu-

tro	 a	 5%	 em	 água,	 aplicado	 com	

esponja macia, e para remover re-

síduo	de	fitas	adesivas,	ou	remover	

vaselina	 sólida	 que	 esteja	 muito	

aderente, passar antes da lava-

gem	 aguarráz,	 e	 para	 remover	 fi-

tas adesivas, pano umedecido com 

solvente (aguarráz ou thinner), to-

mando os devidos cuidados com as 

guarnições	de	EPDM	 (borracha	ou	

nylon).

Obs.:	O	sabão	em	pó	é	um	composto	

alcalino e sua utilização para peças 

anodizadas	 não	 é	 aconselhável,	

pois ataca gradativamente a 

camada anódica.

•	 Remoção	 de	 respingo	 de	 tinta	

sobre peça anodizada

Para	 remoção	 de	 respingo	 de	

tinta látex utilizar álcool, outras 

tintas em geral utilizar solventes 

orgânicos (ex. aguarráz, thinner, 

etc.),	 aplicados	 em	 flanela	 ou	

pano.	 Nunca	 utilizar	 ferramentas	

abrasivas. 

MANUTENÇÃO INDICADA 
PELA NORMA ABNT NBR 
12609 
a conservação do alumínio 

anodizado no caixilho está direta-

mente ligada ao nível de limpeza, 

sendo	 assim,	 conforme	 a	 agres-

sividade	 da	 zona	 aplicada,	 é	 ne-

cessária uma periodicidade maior 

de limpeza utilizando detergente 

neutro	a	5%	em	água	com	auxílio	

de esponja macia. 

Como	exemplo	podemos	citar	:

•	 Zona	 Industrial,	 agressividade	

excessiva, limpeza semestral.

•	 Zona	 Marítima,	 agressividade	

alta, limpeza semestral.

•	 Zona	 Rural	 e	 Zona	 Urbana,	

agressividade	 baixa	 e	 média,	

limpeza	a	cada	18	meses.

Nos grandes Centros Urbanos é 
aconselhável a limpeza anual.

Nota: A norma ABNT 12609 
salienta as Zonas Marítimas (cloro) e 
Zonas Industriáis (enxofre) oferecem 

alta agressividade, e a deterioração 
da camada anódica dependerá do 

nível e da frequência em que a 
limpeza é realizada, pois a deposição 
de detritos aumenta as condições de 

corrosão provocadas pelo cloro e pelo 
enxofre. 

Antonio Magalhães de Almeida 
Químico Responsável - Prodec Prot. e 

Dec. de Metais Ltda.
magalhaes@prodecnet.com.br

Divisória de perfis anodizados
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informe publicitário

SuStentabilidade 
faz parte do DNA da Metal Coat

Desde a sua fundação em 1999, a Metal Coat sempre 

se norteou por caminhos onde a sustentabilidade 

social é uma preocupação fundamental para 

melhorar o ambiente e as pessoas que nele vivem.

Através de produtos de alta tecnologia e serviços prestados 

nos segmentos de eletroplating e pré-tratamentos, a marca 

ganhou mercado, posicionando sua bandeira como uma das 

melhores empresas do segmento, onde, assim, suas parceiras 

internacionais, tais como Columbia Chemical, Plating Process 

Systems, BCI (americanas), Hawking (inglesa) e Yuken 

(japonesa), fizeram com que a visão projetada pela empresa 

há 10 anos se tornasse realidade. Cada licenciada representada 

pela Metal Coat tem a mesma preocupação no que tange ao 

meio ambiente e à ponte social. Esta troca de informações e 

ideias fortalece toda estrutura da qual ela depende.

Linha de verniz cataforético a base de P.U.:

Produto: Metal Clad XL 6000

Característica: Produto único de excepcional flow, totalmente transparente (sem influenciar 

nos substratos, como níquel e prata), a mais alta dureza do mercado até 6H, resistência superior 

a ácidos, tais como ácido fórmico, e a sudorese.

Aplicação: Linha de ferragens e sanitários. 

Produto: Metal Clad Super Harp CB Plus

Característica: Produto único no segmento de verniz baixa cura 125ºC – 130ºC, composto por 

resinas híbridas de acrilato e isocianato, proporcionando um diferencial na resistência a ácidos 

fórmicos e sudorese 10 vezes mais do que os produtos oferecidos ao mercado atualmente. 

Outro ponto fundamental é que, por ser um verniz de baixa cura e alta resistência a ácidos, ele 

também possui uma dureza de 4H - 5H, facilitando o manuseio das peças aplicadas.

Aplicação: Linha de fivelas, adornos e bijuterias.

Columbia Chemical Hawking

Metal Coat
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Com o trabalho de equipe de seus colaboradores e fidelização de 

seus parceiros, a empresa vem crescendo à média de 22% ao ano, 

representando atualmente 10% do share de mercado.

Após a construção de seu novo parque fabril em 2012, a empresa vem 

investindo fortemente em equipamentos industriais de pesquisas e 

controles, visando oferecer ao mercado um serviço diferenciado, um 

trabalho de resultados mútuos entre empresa e funcionários, pois a 

Metal Coat carrega consigo o mesmo conceito desde sua fundação. 

“Nossos funcionários são parte essencial de nossa empresa, são 

eles que nos colocam em posição sustentável para podermos nos 

expandir cada vez mais de uma maneira eficaz, e quem conta com 

isso são os clientes que utilizam nossos serviços e produtos”, diz o 

diretor comercial, Sérgio Camargo Filho.

Com uma visão voltada ao relacionamento empresa, funcionário, 

fornecedor e cliente, a Metal Coat se preocupa em melhorar cada 

vez mais sua linha de produtos ecológicos, que é missão primordial 

para crescer cada vez mais no mercado que atua, podendo, assim, 

investir, também, no âmbito social de sua cidade, olhando sempre 

para o macro ambiente ao qual pertence. Com essa política, a 

empresa ajuda, atualmente, 15 famílias que englobam 50 crianças, 

trabalhando, assim, para o crescimento e desenvolvimento 

sustentável de um futuro digno.

A evolução do mercado e a mudança do “jeito” de se fazer negócio 

fez com que a Metal Coat repensasse suas ações estratégicas. Desta 

maneira, iniciou-se um trabalho de oferecer uma nova linha de 

produtos ambientalmente corretos e com um custo-benefício muito 

interessante, acessível a todas as classes do segmento de plating 

e pré-acabamento, linha de produtos, esta, exclusiva no mercado 

brasileiro e que já está à disposição para a comercialização.

Linha de cromatos trivalentes DL (dispensam o uso de troca iônica):

Produto: Spectramate DL

Característica: Único cromato de alta camada iridescente, que não necessita da utilização de 

resina trocadora de íons para a remoção do Fe+2 que entra em solução por arraste do próprio 

processo. O Spectramate DL possui em sua formulação um complexante que não permite que 

o ferro codeposite juntamente com o cromato, fazendo com que os resultados de salt spray se 

mantenham estáveis com um ótimo desempenho. Se comparado a um cromatizante trivalente 

normal, o seu rendimento em relação à vida útil é quase 10 vezes maior (dados coletados em 

usuários do processo e conferidos em nosso laboratório).

Aplicação: Indústria automotiva, ferragens e parafuseiros.

Produto: Coldip Tri 120 DL 

Característica: Único cromato azul que oferece 96-120 horas de salt spray sem corrosão 

branca, sem a utilização da troca iônica para eliminação do Fe+2. Provém da mesma 

característica do Spectramate DL, apresentando o mesmo complexante em sua formulação.

Aplicação: Indústria automotiva, ferragens e parafuseiros.
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Linha de cromo trivalente:

Produto: TVC

Característica: Único processo de cromo trivalente a base de cloreto que permite um ótimo 

poder de cobertura com uma camada igual à do cromo hexavalente, seguindo a mesma 

velocidade de depósito: 0,13 um/min. Devido à sua diferenciada tecnologia, utiliza-se um 

sistema de purificação através de resina para eliminação dos contaminantes, garantindo, 

assim, um aspecto visual muito similar ao do cromo hexavalente. É importante frisar que o 

sistema de purificação a base de resinas não aumenta o consumo de cromo da solução, o que 

é comum nos processos a base de sulfato.

Com uma camada de 0,25um, o processo TVC oferece uma boa resistência à corrosão sem a 

necessidade de utilização de passivação com cromatos hexavalentes, que é inaceitável dentro 

do processo, pois o mesmo tem a finalidade de eliminar totalmente o cromo hexa da linha de 

cromagem eletrolítica.

Aplicação: Ferragens, sanitários, moveleiros, adornos, bijuterias e automotivo.

Produto: Tryonix

Característica:  Fumê de alta estabilidade e com um poder de cobertura excepcional. Possui 

uma faixa de tolerância a contaminantes tais como níquel, cobre, ferro e zinco, que surpreende 

os produtos já existentes, isso faz com que a tonalidade fumê seja estável durante o período de 

trabalho. Todas as características quanto ao desempenho de velocidade e resistência à corrosão 

são iguais às do processo TVC.

Produto: Infinity

Característica: O processo Infinity é o mais recente e foi desenvolvido para atender às mais 

altíssimas normas automobilísticas no quesito corrosão. Oferece de 96 a 120 horas de CASS Test 

e atende às exigências do “Mud Russian Test”, teste a base de NaCl + CaOH, utilizado em países 

de muita neve, como a Rússia, exigência das montadoras dos mesmos.

Cromatizante trivalente isento de cobalto:

Produto: Spectramate 151 CFT

Característica: Este cromato foi desenvolvido para atender às futuras normas automotivas 

que proíbem o uso de Co na formulação dos cromatizantes. O Spectramate 151 CFT oferece um 

ótimo aspecto visual iridescente com uma camada espessa que garante uma ótima resistência 

à corrosão por 168 horas sem o uso de cobalto inserido na camada. Isto faz com que aqueles 

indesejáveis pontos pretos de óxido de cobalto não apareçam mais nas peças zincadas que 

ficam muito tempo em estoque, prejudicando a estética das peças, consequentemente 

causando rejeitos por parte da qualidade.

Aplicação: Indústria automotiva, ferragens e parafuseiros.
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Cobre alcalino sem cianeto:

Produto: Envirocopper MC (produto fabricado por concessão da representada Plating Process System para viabilizar a implantação 

e divulgação do processo no Brasil). 

Característica: O Envirocopper MC é um processo diferenciado, pois oferece uma ótima velocidade de deposição similar ao cobre 

alcalino cianídrico. Com isto, as vantagens quanto ao poder de nivelamento se tornam notórias durante o processo de trabalho. 

Seu consumo por amper/hora é extremamente baixo, fazendo com que o custo-benefício entre o cobre alcalino sem cianeto 

“Envirocopper MC” X  cobre alcalino cianídrico se torne realmente vantajoso, tanto no quesito ambiental como no quesito financeiro.

Aplicação: Automotivo, ferragens, moveleiros, adornos, fiveleiros e bijuterias.

Linha de nanoparticulados e polímeros:

Produto: Zirca-Sil 18

Característica: Zirca-Sil é um produto de nanotecnologia, usado a frio em substituição a alguns 

processos químicos mais antigos e tradicionais, tais como fosfatos de ferro e, também, fosfatos 

de zinco. É um revestimento inorgânico homogêneo, baseado na formação de uma camada fina 

de uma matriz de nano/metálico sobre as superfícies metálicas. Forma uma película uniforme e 

muito mais fina que os fosfatos de ferro e significativamente mais fina que os fosfatos de zinco 

(o revestimento produzido possui cerca de 40 a 80 nanômetros de espessura). 

É um processo livre de cromo e fosfatos, praticamente isento de borra, tornando mais fácil o 

tratamento de efluentes, não deposita ferro na camada, aumentando a vida útil da solução e 

a resistência à salt spray das peças. Zirca-Sil é a escolha certa para melhorar o meio ambiente, 

economizar água, energia, tempo e produtos.

Aplicação: Base de pintura para tintas líquidas, pó e KTL.

Através da inovação tecnológica constante em seus produtos e o respeito e admiração por seus colaboradores,                  

“a fórmula que traz solução” expande suas marcas por todo o território brasileiro e sul-americano, olhando o futuro 

com responsabilidade sócioambiental e criando parcerias cada vez mais fortes com seus clientes e fornecedores.

Produto: E-CLPs 1700

Característica: E-CLPs 1700 é um produto líquido isento de cromo, usado como selante final para aço galvanizado e alumínio, 

proporcionando uma melhor aderência da tinta e resistência à corrosão. Pode ser aplicado em processos tanto de spray quanto de 

imersão. E-CLPs 1700 não é considerado um produto perigoso, tanto o seu concentrado como o banho de trabalho. É constituído a 

base de polímeros que garantem uma ótima alternativa na substituição de fosfatos de ferro.

Aplicação: Usado na substituição ao fosfato de ferro ou como selante final, para aumentar a resistência à corrosão e aderência da 

tinta.



matéria técnica

Potencialidade das camadas de 
conversão de cério (ccce) na 

substituição do cromato sobre 
a liga aa 2024-t3 clad

O presente trabalho teve como objetivo investigar a 
potencialidade dos pré-tratamentos com camadas de 

conversão a base de cério sobre a liga de alumínio 2024 - T3 
com clad na substituição do pré-tratamento de cromatização. 

| Célia R. Tomachuk; Isolda Costa; 
José Mário Ferreira Jr; Marcelo Oliveira; W.A.S. Izaltino |

ABSTRACT

T
he yellow chromating (Cr VI) is one of the most 
effective surface treatments against corrosion 
of aluminum alloys. However, the toxicity of 

the waste generated by this process has encouraged the 
search for new environmentally friendly processes. The 
present study aims to investigate the potential of cerium 
conversion coating to replace the yellow chromate layers, 
for the corrosion protection of a AA 2024 - T3 clad 
aluminum alloy. The corrosion resistance evaluation of the 

surface treated samples was performed by electrochemical 
impedance spectroscopy and salt spray tests (ASTM 
B-117). Comparison of the results showed a higher 
corrosion resistance associated to the cerium conversion 
coating (CCCE) comparatively to the chromate layer 
with hexavalent chromium. The corrosion protection of 
the substrate (Alclad) was promoted by precipitation of 
Ce(OH)3 in the cathodic region, due to pH increase in 
result of the oxygen reduction reaction, suggesting that 
cerium presents auto-regeneration properties and great 
potential to replace yellow chromating treatments.

ReSumo

Neste trabalho foi avaliada a resistência à corrosão de 

três sistemas de revestimento: a) desengraxe alcalino 

(SB), b) camada de conversão de cério (ccce) e c) 

cromatização amarela (cr VI), este último para efeito 

de comparação. Os sistemas foram avaliados por 

espectroscopia de impedância eletroquímica e ensaios 

de névoa salina (segundo norma aStM B-117). a 

comparação dos resultados mostrou maior resistência 

à corrosão associada ao tratamento de camada de 

conversão de cério (ccce) em relação à camada de 

cromato (cromo hexavalente). a proteção contra a 

corrosão do substrato (clad de alumínio) foi promovida 

pela precipitação de ce(OH)3 nas regiões catódicas, 

onde ocorre o aumento do pH em resultado da reação 

de redução do oxigênio. Pode-se assim concluir que 
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as camadas de conversão de cério (ccce) possuem 

propriedade de autorregeneração do filme ao ocorrer 

a precipitação de ce(OH)3. Portanto, o tratamento 

de camada de conversão de cério (ccce) mostrou ter 

grande potencialidade para substituir os tratamentos a 

base de cromatos. 

Palavras-chaves: Ligas de alumínio 2024, camadas de 

conversão de cério, autorregeneração, corrosão, cromo 

hexavalente.

1. INTRoDuÇÃo

as ligas de alumínio são vastamente utilizadas por 

possuírem baixa densidade aliada a boas propriedades 

mecânicas e, além disso, formarem naturalmente 

uma camada de óxido superficial e protetora quando 

expostas a atmosferas de média a baixa agressividade, 

passivando a superfície. todavia, esse filme de passivo 

formado sobre a superfície pode ser facilmente 

atacado por agentes agressivos, como íons cloretos, 

sendo necessário o uso de tratamentos para proteger 

a superfície contra a corrosão. Os tratamentos de 

conversão a base de cromato hexavalente (cr VI) 

foram, durante muitos anos, os mais utilizados, por 

oferecerem ótima proteção contra a corrosão para 

ligas de alumínio [1-4]. Entretanto, soluções contendo 

íons de cr VI possuem efeitos tóxicos e seu uso vem 

sendo crescentemente restringido. consequentemente, 

a busca por tratamentos alternativos e ambientalmente 

inofensivos tem crescido enormemente nas últimas 

décadas. Os tratamentos alternativos, além de não 

gerarem resíduos tóxicos, devem apresentar boa 

resistência à corrosão. Várias pesquisas têm sugerido 

alternativas a base de cromo trivalente, camadas de 

conversão de cério, revestimentos híbridos a base de 

silanos, e tratamentos que envolvem partículas ou 

filmes na escala nanométrica, entre outros. [5-27]

camadas de conversão de cério para proteção do 

alumínio e suas ligas vêm sendo avaliadas desde a 

década de 80 [26-27]. tais trabalhos mostraram que a 

imersão de corpos de prova de alumínio em soluções 

contendo íons de cério promovia a formação de um 

filme que aumentava a resistência à corrosão deste. 

com o desenrolar das pesquisas, foi sendo sugerido que 

as camadas de conversão de cério poderiam atuar como 

protetores ativos, com capacidade de autorregeneração 

do filme sobre as superfícies de alumínio e suas ligas, 

tornando-se um candidato potencial para substituir 

a camada de conversão com cromo hexavalente [11, 

28-30].
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a propriedade de autorregeneração de camada, no caso 

dos tratamentos com cério, está associada à precipitação 

de ce(OH)3 com o aumento localizado do pH nas regiões 

catódicas. Esta precipitação causa a polarização das 

reações catódicas, diminuindo a cinética do processo 

de corrosão [29-31]. Em trabalhos anteriores realizados 

pelo grupo, excelentes resultados foram observados 

para o alumínio aa1050 tratado por imersão em 

soluções aquosas em ebulição, contendo íons de cério 

[36]. todavia, elevadas temperaturas para a formação 

de filmes passivos dificultam a aplicação industrial 

deste processo. Este trabalho teve como objetivo testar 

a adição de aditivos à solução com íons de cério para 

diminuição da temperatura e estabilização das soluções 

utilizadas para formação das camadas de conversão de 

cério. 

2. eXPeRImeNTAL

Neste trabalho foram utilizados corpos de prova da liga 

de alumínio 2024-t3 clad. amostras desta liga foram 

inicialmente lavadas com água deionizada e secadas 

com soprador térmico. Em seguida, estas amostras 

foram submetidas aos tratamentos identificados por: 

(1) SB, (2) cR VI e (3) ccce, detalhados a seguir. as 

amostras tratadas segundo os tratamentos (2) e (3) 

foram primeiramente submetidas ao tratamento SB. 

O tratamento SB consistiu em imersão das amostras 

em solução com 40 g l-1 de desengraxante (Surtec® 

133) de baixa alcalinidade, por três minutos a 

(40±2)ºc e, em seguida, enxágue com água deionizada. 

após desengraxe, as amostras foram imersas em 

solução a 7% em volume de desengraxante de alta 

alcalinidade (Surtec® 181-B), por três minutos a 

(40±2)ºc e enxaguadas com água deionizada. depois do 

desengraxe, as amostras foram imersas em solução ácida 

com 120 g l-1 de desoxidante (Surtec® 495-B), também 

por três minutos e a (40±2)ºc e, em seguida, enxaguadas 

com água deionizada em ultrassom por 5 minutos 

e secadas com soprador térmico. O tratamento de 

passivação com cr(VI) consistiu em imersão das amostras 

em solução ácida com 20 g l-1 de passivante (Surtec® 

653), por três minutos a (40±2)ºc, seguida por enxágue 

com água deionizada e secagem com soprador térmico. 

O tratamento ccce consistiu em imergir amostras da 

liga de alumínio em solução contendo íons de cério e 

aditivos, estes sendo selecionados por ensaios de névoa 

salina, durante vinte minutos a (70±2)ºc, e, em seguida, 

enxaguar com água deionizada e secar em estufa por 

quinze minutos a 80ºc.

Ensaios de corrosão acelerada das amostras tratadas e 

sem tratamento foram realizados em câmara de névoa 

salina, de acordo com a norma aStM B117 [35]

a resistência à corrosão das amostras tratadas foi 

caracterizada eletroquimicamente por Espectroscopia 

de Impedância Eletroquímica (EIE) e medidas do 

potencial a circuito aberto (Pca). as medidas de Pca 

foram obtidas para as amostras com tratamentos de 

(1) a (3), em solução aquosa com 100 mM de Nacl,após 

24h, 48h e 72h de imersão. as superfícies das amostras 

da liga de alumínio 2024-t3 foram observadas por 

microscopia óptica, antes e após imersão, utilizando-se 

um microscópio leica Q550IW.

Os resultados de EIE foram obtidos no Pca sempre 

após as medidas de potencial de circuito aberto 

usando o frequencímetro Gamry EIS 300 acoplado ao 

potenciostato (Gamry modelo PCI/300) e controlado 

pelo software Echem Analyser 135. as medidas foram 

realizadas após 24h, 48h e 72h de imersão em solução 

aquosa de 100 mM de Nacl na faixa de frequência de 

10 kHz a 10 mHz, com sinal de 10 mV de amplitude de 

perturbação e taxa de aquisição de dados de 10 pontos 

por década.

O arranjo experimental utilizado nos ensaios 

eletroquímicos consistiu em uma célula de três eletrodos, 

onde o eletrodo de referência foi um eletrodo de 

ag/agcl e o contraeletrodo foi uma tela de uma liga de 

platina e ródio. a área do eletrodo de trabalho exposta 

ao eletrólito foi de 1 cm2. 

3. ReSuLTADoS e DISCuSSÃo

Na Figura 1 é apresentada a superfície ensaiada da liga 

de alumínio 2024-t3 clad com os tratamentos (SB, cR VI 

e ccce), sem revestimento orgânico, antes e após 800h 

de exposição em câmara de névoa salina. Os resultados 

mostram que todos os tratamentos proporcionaram 

excelentes resistências à corrosão, em comparação ao 

corpo de prova sem tratamento (SB), observando-se a 

seguinte ordem decrescente de resistência à corrosão 

dos tratamentos testados: ccce = cr VI > SB.

Resistência à corrosão superior a 800h de exposição à 

névoa salina é um ótimo indicio de que as ccce podem 

substituir os revestimentos de cromato (cr VI), no que 

se refere à resistência à corrosão. Os tratamentos que 

proporcionaram a formação de camadas de conversão 

de cério apresentaram excelentes propriedades 

anticorrosivas. Este tratamento (ccce) foi associado 

com as maiores resistências à corrosão dentre todos 

os testados, provavelmente devido ao filme ter sido 
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dopado com íons de cério, tornando a superfície da liga 

de alumínio 2024-t3 clad mais protetora.

É possível observar nas micrografias da Figura 2 as 

superfícies da liga 2024-t3 clad tratadas com camadas 

de conversão de cério (ccce), antes (a e c) e após 

processo de corrosão (B, d, E e F), por imersão em 

solução 100 mM de Nacl em diferentes aumentos e 

campos de visualização. Na Figura 2 (a) a superfície 

da liga de alumínio 2024-t3 clad foi observada com 

200X de aumento em campo claro, sendo possível 

observar um filme poroso e com precipitados. Estes 

são provavelmente precipitados de ce(OH)3, formados 

durante o processo de tratamento em solução. a 

superfície, após ensaio de imersão, aparenta ter número 

menor de poros em comparação à que não foi exposta, 

(Figura 2-B). sugerindo que a precipitação de ce(OH)3 

promove o fechamento de poros; isto, por sua vez, 

aumenta a resistência à corrosão do substrato. Em 

maiores aumentos e próximo aos poros, é possível 

observar mudança de coloração nas bordas destes 

(Figura 2(c)). Quando observados em campo escuro 

(Figura 2(d)) nota-se grande número de precipitados 

na região de borda e a presença de um produto que 

reveste os poros internamente.

  
A B C

  
D E F

Figura 1 - Macrografias da superfície da liga de alumínio 
2024-T3 clad com os tratamentos: (A) SB, (B) Cr VI, (C) 

CCCe antes do ensaio de névoa salina , (D) SB, (E) Cr VI e 
(F) CCCe após 800h de exposição à névoa salina, segundo a 

norma ASTM B-117/2009

as micrografias da superfície das amostras após 

tratamento com cromo hexavalente são apresentadas 

na Figura 3, onde é possível confirmar a presença do 

revestimento de cromo pelas trincas características dos 

filmes a base de cromo hexavalente. Estas ocorrem 
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devido ao alivio de tensão na formação do filme. 

Observa-se, também, em aumentos de 100X, após o 

processo de corrosão (Figura 3-B), a presença de ataques 

(pites) de corrosão maiores do que os observados nas 

amostras com ccce. Não foi observada com maiores 

aumentos (500X) na região de bordas dos pites (Figura 

3-d) a precipitação de produtos de corrosão, como nos 

filmes de ccce.

  
A B 

  
C D 

Figura 2 - Micrografias das superfícies da liga de alumínio 
2024-T3 clad tratadas com CCCe (A) antes do processo 

de corrosão (campo claro, 200X) e (B) após o processo de 
corrosão (campo claro, 200X) (C) 500X campo claro e (D) 

500X campo escuro
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C D 

Figura 3 - Micrografias da superfície da liga 2024-T3 clad 
tratada com Cr VI (A) antes do ensaio de corrosão (100X, 

campo claro); (B) após ensaio de corrosão (100X, campo 
claro); (C) antes do ensaio, (500X, campo claro) e (D) após 

ensaio de corrosão, (500X, campo claro)

as medidas de potencial a circuito aberto para as 

amostras com os tratamentos SB, ccce e cr VI e imersas 

por 48h em solução de Nacl 0,1M são mostradas 

na Figura 4. Observa-se que todos os tratamentos 

resultaram em estabilidade do potencial neste período. 

Valores de potenciais mais nobres foram observados 

para as amostras com camada de conversão de cério em 

comparação à de cromato.
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Figura 4 - Curvas de potencial a circuito aberto em função 
do tempo para os tratamentos SB, CCCe e Cr VI após 2 dias 

de imersão em solução 100 mM de NaCl

O comportamento eletroquímico da superfície da liga, 

com camadas de conversão ou não, é comparado 

na Figura 5 para 2 dias de imersão em solução 100 

mM de Nacl. Os resultados permitem as seguintes 

observações. a superfície com camada de conversão 

com crVI apresenta menor impedância em comparação 

à superfície sem camada de conversão. Isto pode ser 

explicado pela intensificação da atividade eletroquímica 

do substrato metálico exposto sob os defeitos (trincas), 

bem como à atividade eletroquímica associada a este 

tipo de camada. O tratamento SB, por sua vez, indica a 

presença de processos difusivos nas baixas frequências. 

O tratamento de ccce produziu as maiores impedâncias 

entre as superfícies testadas, notando-se um arco 

capacitivo achatado que não se completa na faixa de 

freqüências estudada. 
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Figura 5 - Diagramas de Nyquist para a liga de alumínio 
AA2024-T3 clad, com os tratamentos SB, CCCe e Cr VI 

após 2 dias de imersão em solução 100 mM de NaCl

a evolução do comportamento eletroquímico da 

superfície da liga de alumínio aa2024-t3 clad, após 

tratamento ccce, em função do tempo em solução 

100 mM de Nacl, é mostrada na Figura 6, na forma de 
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diagramas de Nyquist. É evidente o grande aumento 

da impedância da superfície com o tempo de imersão, 

o que deve estar relacionado com a precipitação de 

produtos de corrosão na superfície da liga. Sabe-se que 

o ce(OH)3 precipitado nas regiões catódicas quando 

o pH é aumentado em decorrência de processos de 

corrosão, dificultando a continuidade destes. 

Rosero-Navarro [33] e Palomino et al [31,35] sintetizaram 

e caracterizaram um revestimento híbrido dopado com 

íons de ce, e observaram respostas típicas de inibição da 

corrosão pelo cério, na forma de precipitação de ce(OH)3. 

de forma similar à observada no presente trabalho, a 

precipitação de hidróxido de cério contribuiu para o 

aumento da impedância ao longo do período de ensaio, 

sugerindo o fechamento de poros do revestimento 

estudado. 
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Figura 6 - Diagramas de Nyquist para a liga de alumínio 
AA2024-T3 clad, com os tratamentos CCCe após vários 

períodos de imersão em solução 100 mM de NaCl

O comportamento eletroquímico da superfície da liga de 

alumínio com os diversos tratamentos foi caracterizado 

por polarização anódica. a Figura 7 mostra os resultados 

para os tratamentos SB, cr VI e ccce após 3 dias de 

imersão em solução 100 mM de Nacl.

Observa-se nesta figura que o tratamento com cromo 

hexavalente causou aumento de potencial, diminuição 

da corrente de corrosão e polarização da reação anódica 

em relação ao tratamento SB. O mesmo ocorreu para o 

tratamento de ccce, porém a polarização da reação 

anódica foi ainda maior no caso deste tratamento. além 

disso, nota-se que a tendência à quebra do filme passivo 

diminuiu na seguinte ordem de tratamento, ccce, crVI 

e PB. apesar das oscilações de corrente observadas em 

potenciais próximos a 0 V para ambos tratamentos, 

ccce e crVI, enquanto para este último a quebra do 

filme ocorre em potenciais ligeiramente mais elevados, 

para o tratamento ccce, o filme apresenta maior 

resistência à quebra.
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Figura 7 - Curvas de polarização anódica para a liga de 

alumínio AA2024-T3 clad, com os tratamentos CCCe, Cr VI 
e SB após 3 dias de imersão em solução 100 mM de NaCl
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5. CoNCLuSÕeS

O tratamento da superfície da liga de alumínio 

aa2024-t3 clad com íons de cério, testado no presente 

estudo e que produz camada de conversão (ccce), 

resultou em elevada resistência à corrosão, superior à 

associada à camada de conversão de cromato com cromo 

hexavalente, indicando que o primeiro pode substituir 

o último com vantagens ambientais. a resistência 

à corrosão foi avaliada por ensaio de névoa salina, 

técnicas eletroquímicas e observação da superfície por 

microscopia óptica. O tratamento com íons de cério foi 

realizado à temperatura de 70ºc, o que representou 

significativa melhoria no processo em comparação a 

trabalhos anteriores em que a camada de conversão foi 

obtida a temperatura de aproximadamente 100ºc. 
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matéria técnica

Fosfatização eletrolítica na 
produção de arame aumenta 

a qualidade e reduz custos 
operacionais

No tratamento de arame através do processo eletrolítico 
de fosfatização de cálcio, a tecnologia combina a questão 

ambiental com a questão econômica, o que significa proteção 
ambiental, menor custo e melhoria na qualidade.

| Werner Sturm |

ABSTRACT

T
echnology of Electrolytic Phosphating reduces 
operating costs and ecological impacts, through 
a continuous process that executes pickling and 

phosphating. 
With the continuous process, both the pickling and the 
phosphating are executed electrolytically. The treating 
times are almost exclusively defined by the amount of 
current supplied. Depending on which, the treating time 
in the pickling as well as phosphating section takes 
just a few seconds. With the inline treatment, each wire 
strand is individually controlled and treated, even in the 
case of simultaneous treatment of multiple parallel wire 
strands. Through the good accessibility to the surfaces, 
they are well pickled and phosphate coated. This results 
in a reduction of operating costs together with improved 
drawability. The latter is due to an even conditioning of 
the wire surface. The phosphate coating weight required 
for drawing depends entirely on the amount of current 
supplied and is no longer dependent on bath temperatures, 
treating times, bath concentration and carbon content of 
wire.
Such an inline plant can be operated for lines with 
annealing furnaces as well as drawing machines with 
single or multiple wire plants without problem.
For conversion of existing treatment lines for annealing 
furnaces no further modifications are necessary in the wire 
flow and handling for installing the electrolytic process. 

The wire take-up and pay-off systems already used can 
still be used further. 
The appliance of this technology results in a better 
quality of product, higher productivity and reduction of 
environmental impact.

1. InTRodução

Comparado com o processo usual aplicando revestimento 

de fosfato de zinco, o processo eletrolítico traz os 

benefícios de menor operação, manutenção e impacto 

ambiental com maior qualidade no tratamento de 

superfície. O processo é controlado automaticamente, 

resultando em segurança e eficiência. Com maior 

faixa de velocidade de operação (DV), o processo de 

fosfatização eletrolítica pode ser instalado em linha 

com forno de recozimento ou trefila, o que aumenta 

a produtividade. Além disto, o revestimento de fosfato 

de zinco ou de fosfato de cálcio pode ser realizado 

na mesma linha, sendo necessário somente alterar a 

solução. Com fosfatização de cálcio, a velocidade de 

trefila é muito maior e, também, a solução não contém 

metais pesados, como Zn ou Ni, consequente não tem 

estes componentes na camada de revestimento.

Para melhorar a formatação mecânica de arames através 

de compressão ou trefila, geralmente uma proteção a 

base de fosfato de zinco é aplicada. Para este propósito, 

a superfície do arame deve estar isenta de resíduos de 

recozimento, carepas, bem como resíduos do processo 

de trefila.
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Até o momento, o tratamento de superfície para 

bobinas de arame tem sido executado pelo processo 

de batelada, através de banhos químicos realizados 

em tanques. As bobinas são transportadas, de forma 

manual ou automática, através dos diferentes banhos, 

por meio de gruas ou pontes rolantes. O tratamento 

de arames pré-trefilados pode ser realizado tanto em 

bobinas quanto em linhas contínuas.

O processo de batelada, devido à complexidade técnica 

do equipamento para transporte das bobinas pelos 

tanques de tratamento, resulta em alto custo de 

investimento. Custos de manuseio adicionais ocorrem 

para o transporte das bobinas de arame para dentro 

e fora da planta, além do mais, o longo tempo de 

armazenamento intermediário das bobinas tratadas 

pode levar à formação de ferrugem devido à exposição 

a umidade, tendo impacto negativo no tratamento 

mecânico subsequente e, por consequência, na 

produtividade e qualidade.

Bobinas pesadas e o bobinamento com muita pressão 

podem resultar na remoção incompleta das carepas e, 

portanto, provocar a formação irregular do revestimento 

de fosfato de zinco nas superfícies. Carepas e resíduos de 

ferrugem são conhecidos por causarem irregularidades 

ou falta de revestimento de fosfato de zinco nestas 

áreas de superfícies afetadas. 

O processo de batelada requer muita mão-de-obra, 

manutenção e limpeza, principalmente nos banhos 

de fosfato, que resultam em aumento dos custos 

operacionais. O consumo de produtos químicos para 

a remoção de carepas e o revestimento de fosfato de 

zinco são significativos e impactam de forma negativa 

nos custos. Para bobinas de arame, um tratamento 

mecânico prévio utilizando plantas de jateamento é 

somente possível com elevado custo de investimento 

e operação. Em função disto, a remoção de carepas é 

quase exclusivamente realizada através da aplicação de 

ácidos. Isto não é somente associado ao alto custo dos 

ácidos utilizados, mas, também, ao descarte dos ácidos 

utilizados, resultando em lodo metálico.

Para eliminar os pontos fracos evidentes nas linhas 

não-contínuas de tratamento de bobinas de arame, foi 

desenvolvido um processo contínuo, baseado em muitos 

anos de experiência operacional em plantas contínuas 

de tratamento de arames e, também, contando com 

a cooperação, e, “know-how”, de um fornecedor de 

produtos químicos, resultando em ótimos resultados 

aplicados em várias plantas.

Após a operação com sucesso, entre 2005 e 2006, de 

uma planta piloto em um produtor de arames na 

Alemanha, várias plantas foram implantadas na Europa 
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e Ásia e operam com arame em linha de arame único, 

bem como linhas múltiplas de até 24 arames.

Neste processo, o revestimento de fosfato de zinco 

é depositado de forma eletrolítica. Caso requerido 

pelo cliente, ou se zinco não for uma opção, devido 

a especificações ecológicas, fosfato de cálcio também 

pode ser utilizado como revestimento. 

Os arames são continuamente tratados “em linha”, com 

remoção prévia das carepas mecânicas. Combinando 

este tratamento com a trefila, ou recozimento, ambos 

os processos são otimizados em manuseio, manutenção, 

custos operacionais e consumo de produtos químicos 

envolvidos.

O processo inovador é baseado em um revestimento de 

fosfato aplicado de forma eletrolítica, que também é 

vantajoso para remover carepas por decapagem.

O revestimento de fosfato por si não é consistente 

com o prévio revestimento de fosfato de zinco. Um 

revestimento de fosfato de cálcio é formado sobre 

os arames. O benefício desta produção de arame é 

destacado no item 3.2.

Baseado na tecnologia de processo e nos produtos 

químicos utilizados, as vantagens essenciais são 

demonstradas abaixo:

- Menores investimentos e custos operacionais

- Melhor qualidade de superfície

- Menor custo operacional e de manutenção

- Menor consumo de produtos químicos

- Menor produção de águas residuais e resíduos

- Maior produtividade e disponibilidade

- Menor necessidade de espaço

- Fácil adaptação às instalações existentes

Arames após fosfatização 
de cálcio eletrolítica                               

Arame após fosfatização 
eletrolítica e trefila 

2. CompARAção enTRe deCApAgem em 

BAnho e eleTRolíTICA

Para as linhas de decapagem em batelada, o tempo de 

tratamento é entre 15 e 60 minutos, e o tempo para 

deposição do fosfato de zinco entre 4 e 14 minutos.

No tratamento de bobinas, os arames na face externa 

têm melhor contato com as soluções do que os internos, 

provocando os problemas conhecidos como decapagem 

incompleta ou excessiva.

Quando utilizados os processos contínuos de decapagem 

ou fosfatização, ambos são realizados de forma 

eletrolítica. O período de tratamento é praticamente 

definido pela quantidade de corrente fornecida. 

Dependendo da corrente, o tempo de tratamento 

na seção de decapagem, bem como na fosfatização, 

é de apenas alguns segundos. Com o tratamento 

“em linha”, cada arame tem o tratamento controlado 

separadamente, mesmo que sejam tratados diversos 

arames, em paralelo, ao mesmo tempo. Devido ao 

contato de toda a superfície do arame, ela é decapada 

e revestida. Isto leva à redução dos custos operacionais 

em conjunto, beneficiando o processo de trefila. 

O peso do revestimento de fosfato necessário para a 

trefila depende somente da alimentação da amperagem 

e, portanto, a fosfatização não decorre mais em função 

da temperatura, do tempo, da concentração do banho 

ou porcentagem de carbono no arame. 

Uma planta “em linha” pode ser operada sem dificuldade 

sincronizada com um forno de recozimento ou uma 

trefila, com uma linha de arame simples ou múltipla.

Aplicando o processo “em linha” com forno de 

recozimento, a velocidade de tratamento do arame é 

adaptada à velocidade do forno, variando entre DV*50 

e DV160. 

As trefilas são adaptadas para velocidade de entrada 

variando entre 30 e 300 m/min. Devido a estas 

características, a adaptação das plantas existentes é 

completamente viável.

A aplicação de fornos de recozimento não requer 

nenhuma modificação na velocidade do arame e 

manuseio para instalação do processo eletrolítico. 

Os sistemas de entrada e saída também podem ser 

reutilizados no processo. 

Planta de decapagem eletrolítica com fosfatização de cálcio 
instalada após um forno de recozimento com 24 arames
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Quando são utilizadas máquinas trefiladoras em 

conjunto com o tratamento “em linha”, os arames 

entram na trefila diretamente após o tratamento 

eletrolítico.

Em adição, um removedor mecânico de carepas pode 

ser utilizado para o arame: devido a este dispositivo, 

a maior parte é removida da superfície antes da 

decapagem eletrolítica, resultando em menor período 

de decapagem e menor consumo de produtos químicos e 

energia. Além disto, a carepa removida mecanicamente 

pode ser reciclada, reduzindo custos com descarte de 

material. 

Linha de decapagem eletrolítica e fosfatização

3. pRoCeSSo

3.1 Remoção química e eletrolítica de carepas

A remoção de carepas da superfície do arame é realizada 

através do processo eletrolítico em uma solução de ácido 

sulfúrico a 50°C. Baseada nos parâmetros específicos do 

arame, diâmetro e velocidade, a intensidade da corrente 

é automaticamente controlada através de sistema CLP. 

Um sistema de contato controla a transferência de 

corrente para o arame. Na seção de decapagem o 

arame é conduzido em 4 ou 6 segmentos alternativos, 

separados como catodo e anodo.

A corrente não é fornecida diretamente para o arame 

e, sim, através de placas de eletrodo instaladas nos dois 

lados do arame. O arame age como condutor entre os 

segmentos e os eletrodos.

O arame é conduzido através de cada tanque carregado 

com ácido sulfúrico. No caso do arame parar, devido a 

uma mudança na máquina trefiladora, o fornecimento 

de energia e a adição de ácido para o respectivo tanque 

são interrompidos imediatamente. Isto previne que 

ocorra uma decapagem excessiva do arame.

Aquecimento de banhos e líquidos corrosivos 
por indução (ácido sulfúrico e clorídrico, banhos 
de decapagem, água de lavagem e outros)

 

Alto rendimento;

Não altera a concentração da solução;

Temperaturas homogêneas em toda a solução.

Tel.: 55 11 4056.3688 • Fax: 55 11 4056.3350
Diadema - SP

vendas@brascoelma.com.br

Aquecimento de fluídos

www.brascoelma.com.br



O controle individual da intensidade da corrente, a 

remoção de carepa e a necessidade individual de cada 

arame podem ser adaptados conforme os requisitos. 

Devido ao tratamento separado dos arames, as carepas 

são removidas sem ocorrer a decapagem excessiva. 

A qualidade da superfície beneficia o revestimento 

subsequente, reduzindo o consumo de produtos 

químicos. 

+ -

H O2 O2 H

Arame

H2SO4: 180g/L

Tanque de decapagem

Retificador com baixa ondulação

Diagrama da seção de decapagem eletrolítica

O aquecimento da solução de decapagem pode ser 

realizado através de eletricidade, vapor ou água quente.

A medição de ácido sulfúrico e drenagem do ácido de 

decapagem (ácido utilizado) são realizadas de acordo 

com os parâmetros do arame, capacidade e horas de 

amperagem. Isto é controlado automaticamente através 

de sistema CLP, um fator decisivo para o controle da 

taxa de vazão. O tratamento do ácido e efluente deve 

atender aos requisitos e legislação locais.

O suprimento requerido de água é realizado 

automaticamente através de um controlador de nível.

Após passar pela seção de decapagem, o arame segue por 

uma seção de enxágue em 3 estágios de neutralização.

O estágio de neutralização/ativação serve para remover 

os ácidos residuais dos poros e ranhuras, para minimizar 

o depósito de ácido sulfúrico na seção de fosfatização 

eletrolítica. A adição de um neutralizador é controlada 

automaticamente através do pH.

3.2 Fosfatização eletrolítica 

Como na seção de decapagem, o arame é direcionado 

para as câmaras individuais. Cada arame é conectado 

separadamente e exclusivamente como catodo, onde 

a fornecimento de corrente ocorre através de pinos ou 

rolos. 

Na seção de fosfatização, anodos são instalados em 

ambos os lados da câmara. Como anodo é usada uma 

liga de titânio revestida, para proporcionar aos anodos 

uma vida útil maior.

O arranjo dos anodos em ambos os lados do arame 

assegura uma homogeneização da densidade de corrente 

entre 10 e 150 A/dm2, resultando em uma seção muito 

curta de tratamento. O peso do revestimento é ajustado 

através da quantidade da corrente. Para arames de alto 

carbono, passar após por um revestimento patenteado* 

com peso de 3 a 6 g/m2 tem comprovada eficiência. O 

mesmo é válido para aço inoxidável para o revestimento 

de oxalato. 

A intensidade da corrente é controlada pelos 

parâmetros do arame. Como na seção de decapagem, 

os parâmetros são diâmetro e velocidade, bem como o 

peso de revestimento necessário. A meta de tempo de 

decapagem deve estar entre 2 e 5 segundos.

Como já mencionado, ambos os sistemas de zinco e 

cálcio são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 1: Comparação entre as principais diferenças en-

tre a fosfatização de cálcio “em linha” e a convencional, 

com banho de fosfatização de zinco

Tempo de tratamento 2 a 5 segundos 4 a 20 minutos

Temperatura do banho 25°C +55ºC a 85ºC

(Ca) sem resíduos

(Zn) menos resíduos

Incrustação na planta Nenhuma Grande escala

2 a 20 g/m2 4 a 30 g/m2

Ajustável através da 
densidade da corrente 

Dependendo da 
temperatura, tempo e 
concentração do banho 
e quantidade de 
carbono no aço

Revestimento

• Antes da trefiladora Branco, microcristalino Cinza, microcristalino
• Após a trefiladora Cinza claro, coberto Cinza escuro, coberto

Pó da trefila usado Na e Ca - sabões e 
pastas 

Na e Ca - sabões e 
pastas

Velocidade de trefila até 50% maior Normal

Reação com sabão Formação de estearato 
de Zn

Fosfatização Ca-/ Zn- 
(ECO-PHOS )

Formação de estearato 
de Ca

Fácil neutralização, sem 
presença de metais 
pesados

Fosfatização Zn- 
(Banho)

Formação de resíduos
Grande quantidade

Peso dos revestimentos

Tratamento de efluentes Neutralização e 
precipitação, incluindo 
retirada de metais 
pesados, desde que 
zinco e níquel estejam 
contidos no efluente

As vantagens do processo eletrolítico de fosfatização 

de cálcio em comparação com a fosfatização de zinco 
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(recristalização através de tratamento térmico)



convencional são evidentes, resultando em uma 

demanda crescente para as linhas de fosfatização de 

cálcio.

3.3 Revestimento

Para melhorar a etapa subsequente de trefila ou 

deformação do arame é provido um sal “carregador” 

ou lubrificante. Como substâncias “carregadoras”, 

bórax, cal ou sais lubrificantes têm sido utilizados. Como 

lubrificantes, sabões solúveis em água ou polímeros 

têm-se mostrado eficazes. 

O revestimento é aplicado pelo método de imersão com 

banho circulatório e realizado em tanques individuais. 

Isto permite ao operador aplicar simultaneamente 

diferentes revestimentos para os arames individuais, 

aumentando a flexibilidade do processo. 

Dependendo dos parâmetros de saída do arame, o 

composto do revestimento é adicionado ao sistema de 

circulação de forma automática ou de forma manual, 

através do CLP.

3.4 Secagem

O arame é seco com ar quente, sendo que ele é guiado 

em alta velocidade através dos bicos de secagem, 

resultando em tempo de secagem reduzido e baixo 

consumo de ar. 

O arame revestido e seco pode alimentar diretamente 

as máquinas de trefila ou o enrolador de bobinas. 

3.5 Proteção ao meio ambiente

3.5.1 Ar de exaustão

A linha de decapagem e revestimento é completamente 

confinada através de tampas, portanto o ar de exaustão 

produzido é pouco, reduzindo consideravelmente o 

investimento e os custos operacionais para o tratamento 

de gases de exaustão.

Para trabalho de manutenção, as tampas podem ser 

retiradas, assegurando fácil manuseio.

O tratamento de gases é realizado em um lavador de 

gases tipo bandeja, que combina alta capacidade de 

limpeza e baixa demanda de água.

O lavador é composto por 2 ou 3 bandejas, sendo que 

a água é alimentada pela bandeja superior, acumula 

e transborda para as bandejas inferiores. O gás de 

exaustão e a água estão em contrafluxo para atingir 

maior limpeza e reduzir o consumo de água. O gás de 

exaustão é succionado através da água acumulada nas 

bandejas e os poluentes são adsorvidos. 

Após passar pelas bandejas, a água é direcionada para 

o tratamento de efluentes.

3.5.2 Água de enxágue 

A água de enxágue é usualmente neutralizada com 

solução de cal em um sistema de tratamento de 

efluente. Os metais contidos são precipitados, como 

hidróxidos de metal, sulfatos e fosfatos, como sulfato 

de cálcio ou fosfato de cálcio. Posteriormente são 

separados e desidratados em um filtro-prensa. Depois 

de formadas as “tortas”, elas podem ser descartadas. 

Sistema de recuperação de água de enxágue por evaporação 
a vácuo

O efluente tratado pode ser descartado no esgoto, de 

acordo com as normas ambientais.

Basicamente é possível reciclar a água de enxágue por 

evaporação ou tecnologia de membrana, porém isto 

requer uma análise do ponto de vista econômico.

3.5.3 Ácido utilizado

O processo escolhido deve oferecer os melhores 

benefícios, considerando aspectos econômicos e 

ambientais. Ele deve ser avaliado através das condições 

locais e de consumo dos ácidos.

Em uma planta de regeneração, o aço dissolvido no 

ácido utilizado é precipitado como FeSO4.7H2O, através 

de cristalização por resfriamento, separado, desidratado 

e disponibilizado como matéria-prima. Então, o ácido 

regenerado é reciclado e reutilizado no processo de 

decapagem.

4. expeRIênCIA opeRACIonAl

Após testes piloto realizados com sucesso em uma linha 

de produção de arames entre 2005 e 2006, a primeira 

linha múltipla de tratamento composta por 15 arames 

paralelos foi comissionada com sucesso em 2007 para 

uma empresa alemã. Nesta planta foi realizada uma 

renovação da linha continua existente de fosfatização 

de zinco.

Os arames com diâmetro entre 2 e 7 mm correm por 

toda a linha a 50 DV. Uma maior velocidade não é viável 

devido ao forno de recozimento instalado.

A fosfatização de cálcio é operada à temperatura 

ambiente e a densidade de corrente do catodo a uma 

média de 80 A/dm2.
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Os resultados podem ser resumidos conforme abaixo e 

confirmados através do indicado na tabela 1:

- Quase nenhuma produção de resíduos

- Revestimento homogêneo de fosfato de cálcio

- Controle exato de peso de revestimento

- Maior velocidade de trefila

- Menor desgaste da trefila

- Controle automático do banho

- Menor mão-de-obra para operação e manutenção

- Menor custo de operação

- Menor custo de produtos químicos

- Menor produção de resíduos

Em 2008, uma linha individual de tratamento com 

uma trefila foi instalada na Europa Ocidental para 

um fabricante de arame. A velocidade do arame é de 

aproximadamente 3 m/s, correspondendo à velocidade 

da trefila. 

Visão geral de uma linha antes da seção de fosfatização 
eletrolítica

Sistema de fosfatização eletrolítica

5. ReSumo e peRSpeCTIvAS

A explanação anterior demonstra que as linhas 

eletrolíticas contínuas oferecem um benefício real 

quando comparadas ao processo convencional de 

batelada.

Além das vantagens técnicas e de qualidade, o processo 

eletrolítico é benéfico em relação ao investimento e 

custo operacional. Devido ao baixo custo operacional, o 

investimento de renovação de uma planta é compensado 

em poucos meses. Isto é válido para fosfatização 

eletrolítica de cálcio, bem como de zinco, porém 

quando aplicada à fosfatização de cálcio as vantagens 

para o cliente são ainda maiores.

O consumo de recursos como produtos químicos e água 

é reduzido de forma significativa com a utilização de 

linhas eletrolíticas contínuas para o tratamento de 

arames, resultando em menor impacto ambiental.

O tamanho reduzido das linhas contínuas, combinado 

com os tanques praticamente selados, resulta em um 

volume de gases de exaustão muito reduzido e inferior 

às linhas de tratamento em batelada, auxiliando na 

questão ambiental e segurança do trabalho.

Ainda em relação à questão ambiental, é importante 

mencionar que na produção de lodo de fosfato e 

resíduos, quando aplicada à fosfatização de zinco, seja 

decapagem por imersão ou processo eletrolítico, o 

lodo/resíduo contém metais pesados de zinco, podendo 

resultar em danos ao meio ambiente, caso o descarte 

não seja realizado da forma correta.

No tratamento de arame através do processo eletrolítico 

de fosfatização de cálcio, a tecnologia combina a 

questão ambiental com a questão econômica, o que 

significa proteção ambiental, menor custo e melhoria 

na qualidade.   

Werner Sturm

Formado na Technical University RWTH Aachen, da 
Alemanha, em Engenharia de Processo; trabalhou para 

a Henkel como Engenheiro de Pesquisa para produtos e 
processos voltados para o tratamento de superfície; diretor 

da Steuler - International GmbH, na qual todas as empresas 
de engenharia da Steuler estão agrupadas. 

Tradução:

Fernando Carbonari

Gerente de Vendas da Steuler - Controle de Emissões 
Atmosféricas

fernando.carbonari@steuler.com.br
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| Larissa C. Di Giorgio |
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SuStentabilidade 

ambiental na indúStria: 

atenção ao processo e produto  

SuStentabilidade

Os materiais a serem utilizados devem ser extraídos, 

processados ou fabricados o mais próximo possível do 

local de produção. Se o produto depender de alguma 

fonte de energia para o seu funcionamento, deve-se 

pensar na busca de uma fonte renovável e na redução 

contínua das emissões.

O aprimoramento do produto deve ser conduzido no 

sentido de que este se sustente e sempre apresente 

competitividade ambiental, ou seja, que permaneça 

no mercado independendo, de forma crescente, da 

disponibilidade de recursos finitos e tendendo à 

poluição zero, tanto durante o processo produtivo, 

quanto após sua entrada no mercado.

O processo produtivo também precisa constantemente 

de melhorias buscando apresentar uma produção cada 

vez mais limpa, com minimização e, quando, possível, 

eliminação de desperdícios. 

uma montadora da região de São bernardo do Campo 

teve, em dez anos, seu consumo de energia elétrica 

reduzido em 24%, consumo de água reduzido em 57% 

e geração de resíduos reduzida em 69%, sendo que 

Diferentemente da maneira que a indústria 

sempre utilizou para se desenvolver, ao invés 

de buscar o que extrair do meio ambiente, a 

mesma deve aprender a partir dele. em qualquer que 

seja o segmento da indústria, para que esta garanta a 

longevidade de seu negócio, sua existência por muitos 

anos, a sua atenção no que tange à área ambiental 

deve ser voltada tanto para o processo, quanto para o 

produto, após a entrada deste no mercado.

algumas indústrias já têm desenvolvido trabalhos sobre 

a avaliação do ciclo de vida do produto, o que engloba, 

também, o processo. Mas, enquanto esta prática não 

é comum na maioria delas, coloco a importância de 

tratar produto e processo, levando em consideração a 

atividade como um todo.

O produto deve sempre apresentar melhorias em relação 

à reciclabilidade de seus componentes: utilização de 

materiais recuperados, recondicionados, reaproveitados, 

reciclados e/ou obtidos a partir de fontes renováveis, 

sendo um exemplo para este último o desenvolvimento 

dos bioplásticos, produzidos a partir da cana-de-açúcar. 



 

o aumento da produção foi de 100%. Para obtenção 

de números como estes, faz-se necessário um trabalho 

estruturado de treinamento para colaboradores, 

desenvolvimento e acompanhamento de indicadores, 

com proposição de metas e/ou programas de incentivo 

para fomento de ações que possam proporcionar tais 

resultados.

Para maior redução no consumo de energia, a mesma 

empresa implantou um Comitê, coordenado pela área 

de engenharia, envolvendo diversas áreas da fábrica. 

este Comitê promoveu ações como: utilização de 

fotocélulas, desligamento automático da iluminação 

ao término do horário de trabalho, substituição de 

luminárias, entre outras. tais ações representaram, em 

apenas seis meses de implementação, uma economia de 

energia elétrica na ordem de 2.500 MWh/ano, suficiente 

para abastecer aproximadamente 700 famílias.

na busca da sustentabilidade ambiental, a indústria, 

além de ter que oferecer ao mercado produtos 

ambientalmente responsáveis, tanto em seu processo 

produtivo quanto nas características dos materiais de 

sua composição, tem ainda o papel de conscientizar 

consumidores quanto aos benefícios alcançados para 

a humanidade, ao se optar por um produto com tais 

características. O desafio pela frente ainda é grande e 

depende fortemente de ações governamentais. O que 

mais motiva é ver que avanços como os supracitados, 

por mais que sejam pontuais, acontecem.

Quem não se lembra do início das discussões sobre o 

tema meio ambiente? naquela época a tendência da 

tomada de ações para proteção e preservação ambiental 

era muito mais no sentido reativo, impulsionada por 

questões de atendimento às exigências legais. Hoje, 

com o assunto sustentabilidade ambiental em foco, 

podemos conferir diversos exemplos proativos de 

empresas tomando iniciativas que mostram resultados 

ambientais positivos e significativos, quando somados, 

para o nosso planeta. São estas empresas que estão em 

busca da garantia do seu negócio. estão em busca da 

sustentabilidade ambiental. 

Larissa Ceron Di Giorgio
Gerente de Qualidade Ambiental da Mercedes-Benz do 

Brasil;
Especialização em Gestão Ambiental na Universidade 

Federal de São Carlos - UFSCar e
Graduação em Engenharia Ambiental pela Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas - PUC

larissa.giorgio@daimler.com
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MES - a chavE para Maior Eficiência 
na produção

| Ullrich Möllmann |

sempenho geral da produção e 

em seções individuais. Esta análise 

objetiva demonstra os potenciais 

de otimização durante a operação. 

isto resulta em quatro tarefas prin-

cipais para o MES:

•	 Visualização	 dos	 parâmetros	 da	

planta;

•	 Análise	 contínua	 de	 dados	 ope-

racionais;

•	 Gestão	da	sequência	de	dados;

•	 Gestão	de	dados	de	qualidade.

a implementação de cada uma 

destas tarefas leva à melhor infor-

mação sobre o fluxo de produção 

e a qualidade dos produtos. no 

entanto, apenas a combinação 

racional de várias análises de da-

dos permite um melhoramento do 

processo	 específico	 para	 empresa.	

Exatamente isso é o que torna 

valioso um controle de supervisão 

global da planta.

O Manufacturing Execution Systems combina informações do controle de trabalho (nível ERP) 
com os dados do nível da planta (nível CLP), o que permite que os volumes de trabalho sejam 
distribuídos de acordo com os recursos e os tempos de processamento sejam otimizados.

A eficiência	 das	 linhas	
de produção está au-
mentando significativa-

mente através das melhorias con-

tínuas	dos	processos.	Para	a	otimi-

zação das fábricas, são necessários 

dados e análise para dar, tanto 

ao operador, quanto ao gestor, 

uma	 visão	 global	 dos	 níveis	 de	

produção	 e	 possível	 potencial	 de	

otimização. Em empresas moder-

nas, essas tarefas são realizadas 

pelo “Manufacturing Execution 

Systems” (MES).

o MES combina informações do 

controle	 de	 trabalho	 (nível	 ERP)	

com	 os	 dados	 do	 nível	 da	 planta	

(nível	 CLP).	 Assim,	 os	 volumes	 de	

trabalho	 são	 distribuídos	 especifi-

camente de acordo com os recur-

sos e os tempos de processamento 

são otimizados. a gestão recebe 

relatórios detalhados sobre o de-
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*EcoEMOS: Soluções de TI. O aprimoramento da execução                                                
de sistema de fabricação feita pela DÜR - www.durr.com

Figura 1: EcoEMOS* - uma plataforma comum 
para todas as áreas de produção



  

UMa platafOrMa 
UnifOrME, aO invéS dE 
UMa MUltiplicidadE dE 
SiStEMaS
no planejamento e na implemen-

tação de MES, sobretudo é impor-

tante considerar as estruturas de 

produção existentes e criar pos-

sibilidades para integrar sistemas 

de software já existentes. com um 

planejamento	 global	 e	 flexível,	

para o desencargo dos orçamentos 

individuais, a implementação pode 

ser efetuada também em etapas. 

há inúmeras soluções de software 

no mercado com diferentes en-

foques para isso. Em vez de inte-

grar estas soluções isoladas em um 

sistema de controle de supervisão 

de	alto	nível,	com	o	EcoEMOS, por 

exemplo, utiliza-se uma platafor-

ma padrão, que simplifica enorme-

mente o sistema de controle da 

planta. 

Todos os dados da planta são 

escritos no banco de dados através 

de uma ligação direta via Ethernet. 

através da padronização da ar-

quitetura de controle, esta trans-

ferência	 ocorre	 automaticamente	

e, portanto, livre de erros. a no-

menclatura uniforme permite a 

fácil identificação e classificação 

dos pontos de dados. pontos adi-

cionais de dados das unidades de 

controle de terceiros podem ser 

integrados facilmente através de 

interfaces opc.

os dados relacionados à tarefa do 

nível	de	ERP	são	 ligados	ao	banco	

de dados do EcoEMOS com os da-

dos	 atuais	 da	 planta	 do	 nível	 de	

chão de fábrica. isto cria um banco 

de dados que permite numerosas 

análises de fácil configuração e 

fornece ferramentas de monito-

rização constante para o operador. 

as inúmeras informações prove-

nientes das linhas de produção 

podem ser facilmente processadas, 

uma vez que o EcoEMOS consiste 

de uma solução de servidor com 

um banco de dados.

a arqUitEtUra MOdUlar 

OfErEcE flExibilidadE

o completo sistema EcoEMOS in-

clui geralmente, também, o pc 

operacional individual nas linhas, 

além do servidor central e da rede. 

a arquitetura modular é planejada 

de	 tal	 forma	 que	 é	 possível	 facil-

mente ocorrer adição e expansão 

das áreas da planta a qualquer 

momento. Todos os dados, análises 

e demonstrativos gráficos para o 

operador são recuperáveis em to-

dos os terminais de controle. a 

ligação ocorre através de Ethernet 

ou internet.

Figura 2: Quadro demonstrativo em 
cada terminal

para uso em todo o mundo e 

a	 operação	 simultânea	 por	 vários	

funcionários, o software foi desen-

volvido em formato multilingue. 

concretamente, isto significa que a 

mudança para uma das mais de 20 

línguas	 armazenadas	 ocorre	 sem-

pre imediatamente em tempo real. 

Com	 isso,	 o	 uso	 simultâneo	 por	

vários utilizadores não é nenhum 

problema. idiomas adicionais po-

dem ser acrescentados facilmente.

a visualização com o software 

EMoS.Web é baseada no power-

point e muito fácil de ser contro-

lada. a criação e modificação de 

imagens de visualização se torna 

uma brincadeira de criança. o soft-

ware foi desenvolvido de tal forma 

que	todas	as	marcas	de	PLC	possam	

ser conectadas e todas as máquinas 



  

e tipos de plantas possam ser exibi-

dos.	O	banco	de	dados	MSQL	cons-

titui a base para diversas análises 

e relatórios que são recuperáveis 

e automaticamente disponibiliza-

dos para um grupo definido de 

pessoas. assim, por exemplo, men-

sagens de alerta são tanto exi-

bidas diretamente nos monitores, 

quanto também analisadas em um 

quadro demonstrativo. o usuário 

recebe informações precisas sobre 

os pontos vulneráveis e pode se 

concentrar nas causas mais impor-

tantes ou mais comuns de alarmes. 

Em uma lista de 10 elementos, são 

apresentados os principais pontos 

e estes podem ser abordados de 

acordo com suas prioridades.

Figura 3: Quadro demonstrativo do 
alarme estruturado em tempo real

para o EcoEMOS são utilizados so-

mente componentes de hardware 

padrão com alta disponibilidade. 

O	software	foi	construído	baseado	

na funcionalidade do Windows. 

o emprego de tal plataforma de 

trabalho de simples compreensão 

dá aos usuários segurança e per-

mite um processo de treinamento 

extremamente curto.

EcoEMOS andOn - gEStãO 

SEnSata daS linhaS dE 

MOntagEM

um foco do desenvolvimento nos 

últimos anos ocorreu na área de 

montagem final. para melhorar 

sustentavelmente	 a	 eficiência	 e	 a	

qualidade da montagem, é impor-

tante avaliar informações sobre as 

interrupções e as razões porque 

elas ocorrem, e, a partir delas to-

mar as medidas necessárias.

Figura 4: A avaliação dos sinais de 
Andon indica pontos fracos

para a avaliação dos sinais de an-

don nas linhas de produção, foi 

criada separadamente uma nova 

função. a cada puxar da corda do 

andon significa um distúrbio no 

processo regular e é reconhecido 

no	CLP	como	um	sinal.	Agora,	com	

o EcoEMOS, as avaliações refe-

rentes	à	frequência,	à	duração	e	à	

causa de cada distúrbio podem ser 

disponibilizadas em tempo real. 

Separadamente o sistema docu-

menta os seguintes dados:

•	 Número/duração	 do	 puxar	 da	

corda de andon e desligamen-

tos;

•	 As	 razões	 para	 o	 desligamento	

por ciclo;

•	 Características	 de	 produtividade	

(p. ex. taxa de produção, quanti-

dades objetivadas e quantidades 

reais);

•	 Figuras	de	utilização	das	equipes	

e dos ciclos de trabalho;

•	 Extensão	de	camada	planejada	e	

atual para atingir a meta.

o tratamento é realizado na for-

ma gráfica ou tabular. o operador 

pode adequar a forma do respec-

tivo relatório a qualquer momento 

e gerar relatórios adicionais. o 

intuitivo guia do usuário permite 

isso sem treinamento intensivo.

as informações sobre os atuais 

parâmetros	 de	 desempenho	 da	

linha de produção não são apenas 

mostrados nas telas da sala de 

controle, mas também em grandes 

monitores, que são montados ao 

longo da linha. desta forma, é 

dada aos trabalhadores a infor-

mação	 rápida	 e	 precisa.	 Ligado	 a	

isso está a capacidade de se usar 

as grandes telas para informação 

geral da fábrica. além da troca de 

cor no monitor de visualização, um 

sinal	 audível	mostra	 em	 que	 área	

ocorreu uma falha. além disso, 

o software baseado na Web ofe-

rece a oportunidade de ver essa 

informação, com o equipamento 

de segurança necessário, também 

de fora.

Figura 5: Grandes monitores dão 
informações para as equipes de 

montagem

os resultados da função do andon 

permitirem que o cliente desen-

volva um processo de partida de 

forma clara e, com ele, um al-

cance mais rápido das metas de 

produção. com o EcoEMOS andon 

os operadores controlam o con-

tínuo	processo	de	desenvolvimento	

e, assim, alcançam uma otimização 

duradoura dos custos. resumindo, 

este sistema oferece as seguintes 

vantagens:

•	 Aumento	 da	 produtividade	 e	

qualidade;

•	 Redução	dos	custos	devido	a	er-

ros;

•	 Redução	do	tempo	ocioso;

•	Quadro	demonstrativo	específico	

para a estação em tempo real;

•	 Ramp-up	mais	rápido;

•	Personalização	simples	pelo	

operador.

EcoEMOS EnErgia -   

gEStãO dE EnErgia EM 

tEMpO rEal

a solução de banco de dados do 

EcoEMOS permite a apresentação 

e	análise	específica	dos	valores	de	

consumo de energia. além dos va-

lores dos vários media, os números 

de	produção	(veículos	por	unidade	

de tempo) são também determina-

dos. assim, podem ser criados facil-
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mente, e em tempo real, relatórios 

a partir do ponto de vista ener-

gético. Em conjunto com outros 

quadros demonstrativos e funções 

de alarme, isso resulta no pacote 

de software Energia EcoEMOS iso-

lado e atualizável.

Esta ferramenta pode identificar e 

eliminar os pontos de uso desne-

cessários através de uma compara-

ção	 com	os	 gráficos	 de	 referência	

específicos	do	cliente.	Ao	combinar	

o calendário de tempo de trabalho 

do cliente no EcoEMOS, também é 

possível	a	redução	objetivada	e	au-

tomatizada dos consumidores du-

rante o tempo de não-produção. 

com o EcoEMOS Energia abrem-se 

possibilidades muito práticas para 

desenvolver operação de plantas 

de forma consciente, reduzindo o 

consumo de energia e protegendo 

a natureza, em um ambiente onde 

o consumo de energia é imenso.

acOMpanhaMEntO dE 

vEícUlOS E cOntrOlE dE 

SEqUência

Entre outros, podem ser imple-

mentadas como funções adicionais 

“acompanhamento”	 e	 “sequên-

cia”. com o “acompanhamen-

to”, as respectivas posições dos 

veículos	 podem	 ser	 monitoradas	

e visualizadas. o operador pode 

rapidamente e de forma precisa 

identificar	veículos	específicos	e,	se	

necessário, acelerar o processo. os 

quadros demonstrativos dão uma 

imagem real do layout para seções 

e armazenamento em qualquer 

momento.

Figura 6: Armazenamento de 
carroceria se torna gerenciável

Com	“sequência”,	a	otimização	do	

fluxo de produção entre as áreas 

é controlada. as áreas de armaze-

namento são usadas para desaco-

plamento e para criar uma nova 

sequência,	com	a	função	“sequên-

cia” que corresponda, de forma 

ideal,	 com	as	 atuais	 exigências	 da	

próxima área de produção. desta 

forma, as diferentes etapas de tra-

balho,	 para	 os	 diversos	 veículos,	

podem ser controladas de forma 

ideal, em termos de planta uni-

forme e capacidades de carga de 

trabalho.

OtiMizaçãO da prOdUçãO 

MUndial cOM MES

inúmeros exemplos provam a 

eficiência	 de	 um	 MES	 bem	 es-

truturado. para atender às ne-

cessidades individuais de plantas 

de produções diferentes, um MES 

pode	e	deve	ser	construído	de	for-

ma gradual e com módulos defini-

dos. isto resulta em evidentes van-

tagens na gestão do sistema e na 

integração de outras áreas, quan-

do um banco de dados comum é 

usado como uma base. o guia do 

usuário simples e intuitivo ajuda 

a	 reduzir	 ao	mínimo	 o	 tempo	 de	

treinamento e as despesas com 

formação	contínua.	

Ullrich Möllmann
Gerente de Produto da Dürr Systems 

GmbH e Sistemas de Pintura e 
Montagem Final, Alemanha

ullrich.moellmann@durr.com



  

Área Contaminada: 
responsabilidade de Quem? 

| Silvia Regina Alves |

poderão ocorrer antes, durante e 

até mesmo no encerramento de 

suas atividades empresariais. 

em princípio cabe destacar a 

definição da Cetesb sobre área 

contaminada: 

“uma área contaminada pode ser 

definida como uma área, local 

ou terreno onde há comprovada-

mente poluição ou contaminação 

causada pela introdução de quais-

quer substâncias ou resíduos que 

nela tenham sido depositados, acu-

mulados, armazenados, enterrados 

ou infiltrados de forma planejada, 

acidental ou até mesmo natural. 

nessa área, os poluentes ou con-

taminantes podem concentrar-se 

em superfície nos diferentes com-

partimentos do ambiente, como 

por exemplo: no solo, nos sedi-

mentos, nas rochas, nos materiais 

utilizados para aterrar os terrenos, 

nas águas subterrâneas ou, de uma 

forma geral, nas zonas não satura-

das, além de poderem concentrar-

se nas paredes, nos pisos e nas 

estruturas de construção. os po-

luentes ou contaminantes podem 

ser transportados a partir desses 

meios, propagando-se por diferen-

tes vias, como o ar, o próprio solo, 

as águas subterrâneas e superfi-

ciais, alterando suas características 

naturais de qualidade e determi-

nando impactos negativos e/ou 

riscos sobre os bens a proteger, 

localizados na própria área ou em 

seus arredores.”1 

Muito embora esse 

artigo seja direcionado 

aos empresários, 

principalmente 

aos do segmento 

de tratamento de 

superfície, cuja 

questão da área 

contaminada é uma 

preocupação constante, 

verifica-se que esse 

tema envolve qualquer 

segmento da sociedade,

 alcançando a pessoa 

física ou jurídica, o 

segmento industrial, 

de serviço ou até 

mesmo comercial.

O tema “área contaminada” é abrangente e complexo e, neste artigo, o objetivo é clarear alguns 
pontos e deixar consignado que o empresário deve adotar uma atitude preventiva antes de negociar 
qualquer área urbana ou rural.

Do mundo empresarial, 

hodiernamente, um as-

sunto que vem ocupando 

lugar de destaque nas pautas das 

reuniões, além das finanças, eco-

nomia e recursos humanos, é a 

questão ambiental. e o mais inte-

ressante é que esse tema envolve 

direta e indiretamente, além das 

citadas, todas as outras áreas da 

empresa. 

neste artigo pretendo pontuar, 

dentro do vasto universo dos 

temas afetos ao meio ambiente, a 

questão da área contaminada, que 

para muitos parece um tema fan-

tasmagórico, mas acredito que se o 

empresário tiver um conhecimento 

um pouco mais apurado do tema, 

evitará muitos infortúnios que 
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a Cetesb, por meio do “relatório 

de estabelecimento de Valores 

orientadores para solos e Águas 

subterrâneas no estado de são 

paulo”, fixa os parâmetros de 

referência, vale dizer, fixa quais são 

as concentrações de contaminação 

de substâncias ou resíduos encon-

trados no solo e/ou nas águas sub-

terrâneas que considerarão a área 

contaminada ou não. 

a legislação nacional obriga o 

responsável pela área contaminada 

a promover a sua recuperação e, 

de acordo com o artigo 13 da 

lei no 13.577, de 08/07/2009, são 

responsáveis legais e solidários 

pela prevenção, identificação 

e remediação de uma área 

contaminada: i) o causador da 

contaminação e seus sucessores; 

ii) o proprietário da área; iii) o 

superficitário; iV) o detentor da 

posse efetiva; V) quem dela se 

beneficiar direta ou indiretamente. 

muito embora esse artigo seja dire-

cionado aos empresários, principal-

mente aos do segmento de trata-

mento de superfície, cuja questão 

da área contaminada é uma preo-

cupação constante, verifica-se que 

esse tema envolve qualquer seg-

mento da sociedade, alcançando 

a pessoa física ou jurídica, o seg-

mento industrial, de serviço ou até 

mesmo comercial. 

nesse diapasão, os impropérios 

que envolvem a questão da área 

contaminada são diversos: depen-

dem da situação jurídica em que se 

encontra o empresário, vale dizer, 

na aquisição de um imóvel, no com-

promisso de compra e venda, na 

locação de um imóvel, na utiliza-

ção do imóvel durante a atividade 

industrial, no encerramento da 

atividade industrial ou até mesmo 

na simples mudança de endereço 

de sua indústria. 

de maneira sucinta vou discorrer 

sobre cada situação jurídica citada, 

com o intuíto de conferir ao menos 

uma luz ao empresário para que se 

previna ou corrija a situação antes 

da surpresa do recebimento de 

uma notificação de obrigação de 

fazer ou uma notificação de auto 

de infração, com a imposição de 

prazos e multas para cumprimento 

de determinada tarefa de cunho 

ambiental. 

na compra de um terreno sem 

construção ou de um imóvel cons-

truído há a necessidade de se veri-

ficar se a área está contaminada 

por meio de estudo realizado por 



  

profissional habilitado e exames 

laboratoriais: esse estudo pode ser 

chamado de estudo de passivo am-

biental ou estudo de investigação 

confirmatória. essa é uma regra 

preventiva de suma importância 

ao comprador, portanto ele pode 

acordar com o vendedor para 

que este apresente esse estudo. 

esclarece-se que a lei não impõe 

ao vendedor esse dever, portan-

to cabe ao comprador requerer 

do comprador a apresentação de 

laudo que comprove a situação 

ambiental do imóvel, sob pena de 

não negociar ou, se preferir, trazer 

para si o custo do referido estudo. 

na hipótese de a área estar con-

taminada, o comprador, caso opte 

pela aquisição do imóvel, poderá 

requerer o abatimento do preço, 

uma vez que será obrigado a pro-

mover a recuperação da área e, 

portanto, esse abatimento no preço 

do imóvel não deve ser menor que 

o custo que o comprador terá com 

a referida recuperação, ou ainda, 

a outra opção é deixar de comprar 

o imóvel. Há casos, porém, que é 

impossível promover a recupera-

ção da área degradada, mas esse 

assunto é tema para outro artigo. 

Caso haja aquisição por meio de 

contrato de compra e venda de 

uma área contaminada sem qual-

quer prevenção, a responsabilidade 

total pela contaminação passa a 

ser do comprador no ato da trans-

crição da matrícula no Cartório de 

registro de imóveis. dessa forma, 

mesmo que a contaminação date 

de dez, vinte, trinta anos, e o com-

prador tenha acabado de adquirir, 

será dele a responsabilidade pela 

poluição ambiental do imóvel e, 

por conseguinte, o ônus da recu-

peração da área. restaria, nesse 

caso, como remédio jurídico, ape-

nas a ação de indenização perante 

o vendedor, mas perante o poder 

público e a legislação em vigor, o 

comprador torna-se responsável e 

responderá pelo dano ambiental. 

no compromisso de compra e ven-

da de um imóvel o proprietário é 

responsável pela contaminação e 

o compromissório comprador tam-

bém, porém a responsabilidade do 

compromissário comprador poderá 

ser discutida e, dessa forma, o 

quanto antes o compromissário 

comprador tomar medidas preven-

tivas para resguardar seus direitos, 

menores serão as consequências 

jurídicas ambientais decorrentes 

desse contrato. 

na locação de um imóvel, o pro-

prietário continua sendo respon-

sável pela contaminação, mas o 

locatário, por estar usufruindo o 

bem, também será responsável. 

todavia, dependendo da contami-

nação, caberá ao locatário provar 

que não foi ele quem deu causa 

à poluição ambiental e requerer 

que a responsabilidade não recaia 

sobre ele - ao menos, não recaia 

exclusivamente sobre ele. porém, é 

uma luta árdua, motivo pelo qual é 

importante que o locatário, antes 

de locar um imóvel, requeira do 

locador referido estudo de passivo 

ambiental, sob pena de não locar, 

ou procurar um imóvel que assim 

o faça ou, ainda, tomar outras 

precauções que o profissional es-

pecializado em direito ambiental 

poderá orientar. repete-se: não 

existe lei que obrigue o locador a 

apresentar esse estudo, portanto, 

cabe ao locatário ser preventivo 

e, na dúvida, procurar por suporte 

jurídico ou correr o risco (que não 

é pequeno) das autuações adminis-

trativas, cíveis e criminais. 

na utilização do imóvel durante 

a sua atividade industrial, o 

empresário que já obteve do órgão 

ambiental as licenças prévias, de 

instalação e de operação e exerce 

suas atividades empresariais 

dentro dos parâmetros legais 

e que esteja em dia com as 

exigências dos órgãos ambientais, 

deverá ficar atento ao histórico de 

ocupação do imóvel, pois poderá 

ser surpreendido na hipótese 

de encerramento das atividades 

ou mudança de endereço, como 

discorrerei a seguir. 

na hipótese de suspensão ou 

encerramento das atividades in-

dustriais, o decreto que regula-

menta a política estadual de meio 

ambiente impõe ao empresário 

sujeito a licenciamento ambiental 

a entrega de um plano de desa-

tivação que contemple a situação 

ambiental existente para análise 

do órgão competente do seaQua 

- sistema estadual de administra-

ção da Qualidade ambiental, que 

no âmbito do estado de são paulo 

é a Cetesb. 

por meio do plano de desativa-

ção o empresário deverá provar 

que o terreno não está contami-

nado, pois se o estudo apresen-

tar contaminação, o empresário 

será obrigado a promover a re-

cuperação da área contaminada 

sob pena de sofrer todas as ações 

previstas na legislação administra-

tiva, civil e criminal inerente ao 

direito ambiental e não obterá o 

encerramento da empresa junto 

ao órgão ambiental enquanto não 

provar que promoveu a recupera-

ção ambiental do imóvel. o mesmo 

ocorre com a simples mudança 

de endereço da indústria, face 

à exigência da apresentação de 

citado documento. 

no caso do empresário que pre-

tende mudar o endereço de sua 

atividade ser um locatário, é de 

suma importância que o mesmo 

tome conhecimento do histórico 

de ocupação do imóvel para que 

saiba se referida contaminação é 

inerente à sua atividade industrial 

ou não, pois caso não seja, há ar-

gumentos jurídicos que podem ser 

fundamentados para defendê-lo. 
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na hipótese de o empresário ser o 

proprietário do imóvel, conforme 

já informado, a sua responsabi-

lidade perante os órgãos públicos 

é ilimitada, todavia há da mesma 

forma a necessidade do estudo de 

ocupação de área, que será útil 

como argumento de defesa sob 

alguns aspectos inerentes ao caso 

concreto, bem como ferramenta 

para exercer o direito de regresso. 

portanto, o empresário não deve 

negligenciar o assunto - área con-

taminada -, pois a falta desses cui-

dados poderá acarretar, conforme 

determina a legislação ambiental, 

o fechamento da empresa, inde-

pendente do pagamento de multas 

e indenizações que atingem não 

só o patrimônio da empresa, mas, 

também, o patrimônio dos sócios, 

que são solidariamente respon-

sáveis com a pessoa jurídica, bem 

como em relação à responsabili-

dade criminal. 

dessa forma, uma notificação do 

órgão ambiental determinando 

uma obrigação de fazer, uma no-

tificação de um auto de infração, 

deve ser cuidadosamente analisa-

da pelo empresário, que imediata-

mente deverá procurar pelo pro-

fissional habilitado nas questões 

jurídicas ambientais para lhe con-

ferir suporte e direcionar o melhor 

caminho a traçar diante de tais 

situações. 

agindo assim, o empresário não 

será refém do órgão público, como 

se fosse responsável por toda e 

qualquer contaminação existente 

no seu imóvel e, portanto, é im-

portante cautela, estudo e conhe-

cimento das defesas inerentes em 

cada caso concreto. 

não só o empresário, mas toda a 

sociedade está vivendo um período 

de adaptação a esse novo para-

digma ambiental que envolve to-

das as atividades do nosso dia a 

dia e, nesse tempo, é comum nos 

sentirmos perdidos, inseguros e, 

até mesmo, muitas vezes aviltados 

em nossos direitos. 

o interessante nisso tudo é que 

toda e qualquer imposição legal 

de natureza ambiental, nada mais 

é do que a proteção dos nossos 

próprios direitos, direitos mais am-

plos como a vida de cada um de 

nós e, por esse motivo, não se trata 

de um direito individual e, sim, de 

um direito coletivo. 

a responsabilidade pela área con-

taminada é de toda a sociedade, 

de acordo com o artigo 225 da 

Constituição Federal: “todos têm 

direito ao meio ambiente ecologi-

camente equilibrado, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao 

poder público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras ge-

rações.” todavia, em cada caso 

concreto, conforme já citado, a lei 

determina de forma individuali-

zada quem é o causador direto da 

poluição ambiental. 

o tema “área contaminada” é 

abrangente e complexo, motivo 

pelo qual é impossível esgotá-lo 

neste artigo, que tem como obje-

tivo apenas clarear alguns pontos 

e deixar consignado que o em-

presário deve adotar uma atitude 

preventiva antes de negociar qual-

quer área urbana ou rural. 

Vale dizer, o empresário deve pre-

venir-se e dessa forma enfrentar e 

superar um tema que não é pas-

sageiro, e um assunto que pode 

ser espinhoso, mas não é tera-

tológico.  

Silvia Regina Alves 
Advogada Ambiental, pós-graduada 

pela PUC-SP e especializada em 
Responsabilidade Civil e Direito 

Comparado pela Universidade de 
Paris - Sorbonne 

silvia.adv@uol.com.br



O tratamento de superfície deve ser entendido 

claramente como o contato entre a superfície tratável e 

o produto que faz a cobertura dessa superfície. Assim, 

podemos considerar que todo o aparato necessário para 

permitir que essa reação ocorra de forma controlada 

e contínua é um acessório ou periférico. Desde as 

gancheiras até mesmo a própria estação de tratamento 

de efluentes como um todo. Daí o porquê de realizarmos 

esta matéria especial, enfocando estes dois segmentos. 
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Fundamentais para bons 

resultados em tratamentos 

de superfície
Os dois segmentos permitem desenvolver 

novos processos, otimizar a produção, 

diminuir a mão-de-obra, preservar o meio 

ambiente e reduzir os riscos à saúde.

Acessórios e 
periFéricos

EspEciAl 
C

yc
la

er
o

M
ef

ia
g

M
ef

ia
g



importância 
“Os dois segmentos permitem de-

senvolver novos processos, otimizar 

a produção, diminuir mão-de-obra, 

preservar o meio ambiente e reduzir 

os riscos à saúde”, avalia Alberto 

Rodriguez, gerente geral da Bomax 

do Brasil, quando o assunto é a 

importância destes dois segmentos 

dentro do contexto do tratamento 

de superfície: onde se aplicam, o que 

oferecem, etc.

por sua vez, Marcelo Brito, da Gan-

cheiras primor e Equipamentos, diz 

que, apesar de os acessórios e peri-

féricos não terem tanta importância 

na avaliação de alguns profissionais, 

o que se vê na prática é que muitos 

dos problemas encontrados na roti-

na de galvanoplastias, por exemplo, 

são causados pela falta destes itens 

no processo, ou seu mau funcio-

namento, gerando, assim, enormes 

perdas de produção por qualidade 

ou por parada. “como dizem, são 

os detalhes que fazem a diferença, 

e acessórios e periféricos realmente 

merecem esta atenção”, completa.

pelo lado contrário, Rafael V. pechi, 

gerente geral da Hook Gancheiras, 

relata que estes segmentos estão 

ganhando cada vez mais importân-

cia no mercado, principalmente pelo 

fato de as empresas estarem bus-

cando continuamente a otimização 

do processo em todos os aspectos 

- qualidade, custo, meio ambiente, 

etc. “Eles são extremamente impor-

tantes, visto aplicarem-se em todos 

os tipos de tratamento superficial, 

com maior ou menor intensidade, 

conforme o segmento”, completa 

celso palley, diretor comercial da 

palley industrial.

completando, Ricardo cardeal, 

presidente da Ricalv Gancheiras, faz 

a análise da importância dos dois 

segmentos com base nos produtos 

que oferece. Diz ele: “as gancheiras 

têm suma importância como 

ferramental no setor de tratamento 

de superfície, pois oferecem às 

empresas que utilizam do processo 

um sistema produtivo, onde 

conseguimos colocar quantidades 

de peças na posição mais adequada 

para um acabamento perfeito e 

onde é possível dimensionar a área 

de uma peça para que atinja a sua 

camada necessária”. 

Rodriguez, da Bomax: os 
acessórios e os periféricos 

têm relação com o meio 
ambiente, pois a legislação 

ambiental não permite 
descuidos nessa área

Brito, da Primor: muitos dos 
problemas encontrados na 

rotina de galvanoplastias são 
causados pela falta destes 

itens no processo, ou seu mau 
funcionamento
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Mudanças
Os entrevistados também falam so-

bre o que mudou no último ano 

nestes dois setores, de uma forma 

geral, abrangendo novas tecnolo-

gias, novos mercados, novas em-

presas, parcerias, etc. por exemplo, 

Rodriguez, da Bomax, fala sobre a 

necessidade de mais tecnologia, pra-

zo mais adequado e parcerias com 

os fornecedores, enquanto Douglas 

A. Travalon, diretor da Douglas in-

dústria e comércio de plástico, sa-

lienta que, em função da necessária 

competitividade, criam-se constan-

temente acessórios, quer com inova-

ções de design, quer em novos peri-

féricos, para atender à praticidade 

do trabalho e à produtividade, ou 

ainda às necessárias considerações 

ao meio ambiente.

Já a análise de Brito, da Ganchei-

ras primor, revela que nos últimos 

anos houve um incremento de no-

vos players no mercado, através 

de empresas locais e parcerias, e a 

vinda direta de empresas do setor, 

principalmente de origem italiana. 

“Os chineses ainda não se desta-

caram em nosso mercado com rele-

vância, porém será uma questão 

de tempo para tal fato, devido ao 

grande salto tecnológico que este 

país tem nos mostrado”, acredita 

Brito. De fato, como complementa 

pechi, da Hook Gancheiras, a busca 

constante por novos mercados se 

intensificou com a instabilidade da 

economia mundial, especialmente 

do setor automobilístico, enquanto 

Northon Amazonense, gerente da 

Nastitânio - Northon Amazonense 

da silva, aponta para um mercado 

cada vez mais exigente no tocante à 

qualidade dos produtos, e celso, da 

palley, lembra, também, que foram 

desenvolvidos novos produtos com 

novas tecnologias e outras aplica-

ções. Ainda neste contexto, iver-

son Rodrigues de lima, da iverson 

Gancheiras, diz que, para ele, o que 

mudou é que “algumas empresas 

que eu atendo querem fazer par-

ceria, e isso pra mim está sendo 

muito bom”. E cardeal, da Ricalv 

Gancheiras, lembra que, devido ao 

crescimento do mercado nacional 

houve uma expansão no segmen-

to, “onde tivemos que melhorar o 

desempenho, criar novos processos 

EspEciAl 

Pechi, da Hook: o setor é 
impulsionado pela necessidade 
de as companhias se 
tornarem mais competitivas, 
reduzindo custo e melhorando 
a qualidade

Celso, da Palley: as perspectivas 
são animadoras justamente 
por estarem surgindo novas 
aplicações e utilizações de 
produtos, com ganhos na 
qualidade 

para conseguirmos um crescimento 

satisfatório para o futuro”.

Alexandra paula Blauth, da cVK do 

Brasil Automação industrial, destaca 

que 2012 é um ano que traz grandes 

expectativas e é importante estar 

atento ao que o mercado percebe e 

como compreende o foco deste ano. 

“O crescente avanço tecnológico fez 

surgir, novas sociedades e desejos 

em nível de mercador consumidor, 

proporcionando a criação de novas 

oportunidades de negócios”, des-

taca. 

Finalizando este tópico, Roberto 

constantino, diretor comercial da 

Rc Química comércio importação 

e Exportação, fala exclusivamente 

sobre a filtração dos banhos galvâni-

cos. “Felizmente, de alguns anos 

para cá o empresário brasileiro da 

área de tratamento superficial tem 

observado que manter um sistema 

de filtração eficiente vai lhe pro-

mover melhoria na qualidade com 

consequente redução de custo, além 

de contribuir muito para o meio am-

biente, pois seus banhos certamente 

terão vida útil muito mais longa”, 

expõe.

Alexandra, da CVK: “precisamos 
mostrar que a indústria 
brasileira tem padrões 
diferenciados de esforços 
tecnológicos em relação aos 
países desenvolvidos”
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O que 
reserva o 
futuro
sobre o futuro destes dois segmen-

tos, as avaliações dos entrevistados 

são variadas, e abrangem, inclusive, 

análises específicas de segmentos. 

por exemplo, Erica shiroma, enge-

nheira de vendas da Arotec indústria 

e comércio, fala especificamente de 

seus produtos, destacando que a 

tendência é a melhoria constante 

dos softwares de medição, possibili-

tando a melhora nas tecnologias 

de medições e desenvolvimento de 

detectores ainda mais precisos.

Já Rolf Jansen, eletroquímico e dire-

tor sócio da cyclaero - instrumentos 

de Medição, acredita que no futuro 

todos os equipamentos farão parte 

de um sistema integrado de au-

tomação de controle de fluxo dos 

materiais e da energia térmica e 

elétrica, para garantir alta eficiên-

cia econômica e alta capacidade 

dos processos para a fabricação de 

produtos de alta qualidade. “Assim, 

os aparelhos oferecerão vidas úteis 

altas e baixos consumos de energia, 

de água e demais insumos”, avalia.

por sua vez, Jose carlos Basile, su-

pervisor técnico da Etatron do Bra-

sil Equipamentos para Tratamento 

de Água, destaca que, apesar das 

perspectivas em âmbito global in-

dicarem uma retração na Europa, 

a migração de muitas empresas de 

lá para o Brasil, principalmente, 

mostra que pode haver grande 

competição no futuro. segundo ele, 

empresas europeias bem estrutura-

das forçarão os fornecedores nacio-

nais do setor a irem atrás de novas 

tecnologias, saírem do lugar co-

mum e, cada vez mais, substituírem 

custos por ganhos em desempenho 

de produtos, investindo cada vez 

mais em suporte ou assistência ao 

cliente, dois pontos que já há uma 

década são o diferencial que subs-

titui o preço. “Há um momento 

em que se deve pensar: reduzir o 

preço para ganhar a venda ou ofe-

recer um pacote de serviços/suporte 

agregado que transmita confiança 

ao cliente? preço não é tudo!”, 

ressalta o supervisor técnico da 

Etatron.

Quem também fala em concorrên-

cia internacional é pechi, da Hook 

Gancheiras. De acordo com ele, o 

setor é impulsionado pela neces-

sidade de as companhias se torna-

rem mais competitivas, reduzindo 

custo e melhorando a qualidade. 

Esta tendência tem aumentado em 

função da concorrência mundial.

Uma análise diferenciada é apre-

sentada por Brito, da Gancheiras 

primor: “entendemos que, devido às 

limitações impostas pelas legislações 

ambientais e a falta de lançamen-

tos de processos menos agressivos 

ao meio ambiente, a tendência é 

que a pintura terá mais destaque 

no segmento de tratamento de su-

perfície. sendo assim, as empresas 

de acessórios e periféricos terão de 

estar preparadas para tais mudan-

ças”, destaca, sendo acompanhado 

por celso, da palley, para quem as 

perspectivas são animadoras justa-

mente por estarem surgindo novas 

aplicações e utilizações de produtos, 

com ganhos na qualidade e nos 

resultados. E lima, da iverson Gan-

cheiras, pensa de modo semelhante. 

para ele, como as novas tecnologias 

estão cada vez mais presentes, pode-

se esperar que novas áreas vão sur-

gir para atuação. “Em nosso ponto 

de vista, o tratamento de superfície 

será o segmento que mais irá se 

desenvolver na área tecnológica 

e com mais formação de profis-

sionais qualificados para a área de 

trabalho”, aposta, por seu turno, 

cardeal, da Ricalv Gancheiras.

“será sempre a necessidade que for-

çará novos avanços. particularmente 

no tocante ao meio ambiente, a 

produção segura e a redução de 

custos, as demandas aparentemente 

permanecerão ativas”, avalia, por 

sua vez, Travalon, da Douglas.

Jansen, da Cyclaero: no futuro, 
todos os equipamentos farão 
parte de um sistema integrado 
de automação de controle de 
fluxo dos materiais e da energia 

Cardeal, da Ricalv Gancheiras: 
o tratamento de superfície será 
o segmento que mais irá se 
desenvolver na área tecnológica 
e com mais formação de 
profissionais
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Meio 
ambiente 
E por falar em meio ambiente, qual 

é a relação dos acessórios e dos peri-

féricos com ele? Quais estão volta-

dos para a preservação? 

Rodriguez, da Bomax do Brasil, diz 

que todos eles, pois as necessidades 

e a legislação ambiental não per-

mitem descuidos nessa área. E pe-

chi, da Hook Gancheiras, completa: 

direta ou indiretamente todos os 

acessórios e/ou periféricos podem 

estar voltados à preservação do meio 

ambiente, o foco principal deve ser a 

redução de desperdício.

“De certa forma, todos os equipa-

mentos são produzidos, transporta-

dos e montados com a utilização 

de energia e materiais. A maioria 

dos equipamentos gasta energia e 

insumos. Então, equipamentos com 

vidas úteis curtas e com altos con-

sumos de energia, de água e de 

demais insumos são voltados para 

arruinar o meio ambiente.”

continuando em sua análise, Jansen, 

da cyclaero, diz que, por exemplo, 

um retificador utilizando alumínio, 

em vez de cobre, para o transfor-

mador e os condutores gera muito 

energia térmica que deve ser des-

perdiçada pela refrigeração a ar. 

Um retificador com tubo de cobre 

gera muito menos calor, que pode 

ser removido por um sistema de 

refrigeração a água. Um retificador 

com refrigeração a água é lacrado 

dentro seu gabinete e, por isso, ofe-

rece uma vida útil indeterminada, 

além de gastar muito menos energia 

elétrica durante sua vida.

“Equipamentos montados para re-

ciclagem e fechamento dos ciclos 

da vida dos materiais preservaram 

o meio ambiente. Mesmos equipa-

mentos montados somente para 

separação dos desperdiçados para 

aterro não preservaram nada”, com-

pleta o sócio-diretor da cyclaero.

Travalon, da Douglas, faz, neste 

tópico, uma análise interessante. De 

acordo com ele, tudo que se possa 

fazer para a manutenção da salubri-

dade fabril e da isenção, tanto quan-

to possível, de poluentes a serem 

destinados, é muito bem-vindo. “Um 

conceito bastante interessante é o 

de reduzir a produção de poluente, 

que é diferente de gerar o poluente 

em grande volume e depois destiná-

lo.” 

Ainda segundo o diretor da Douglas, 

durante muito tempo pensou-se que 

apenas tirar o problema de perto já 

seria a solução, porém a cada dia se 

torna mais importante a implemen-

tação de processos que reduzam a 

quantidade de rejeito, postulando-

se que o tratamento é fundamen-

tal, porém, quanto menor o volume 

a ser tratado, menos dispendiosa 

será a destinação, tratando-se de 

algo apenas econômico. “As esferas 

de cobertura dos banhos seguem 

rigorosamente esse princípio, re-

unindo significativa redução nas 

emissões, além de redução no con-

sumo de energia”, diz Travalon, 

referindo-se aos produtos que sua 

empresa oferece. 

Basile, da Etatron, diz que na linha 

de produtos da sua empresa estão 

os principais periféricos das estações 

de tratamento de água e efluentes: 

bombas dosadoras e controladores. 

Esses equipamentos garantem a 

eficiência das reações químicas que 

ocorrem nas estações e são deter-

minantes, também, para a seguran-

ça dos operadores, livrando-os do 

trabalho insalubre do manuseio de 

produtos agressivos e tóxicos. O su-

pervisor técnico lembra, ainda, que 

em muitos países as bombas dosa-

doras são consideradas elementos 

de contribuição ambiental, gozando 

até mesmo de taxação nula ou baixa 

nas importações, ao contrário do 

Brasil, que ainda é muito deficiente 

em uma política participativa na 

questão de meio ambiente, por mais 

que se tenha avançado no setor.

Também se referindo especifi-

camente aos seus produtos, Brito, 

da Gancheiras primor, afirma que 

no caso específico de gancheiras, 

a metodologia construtiva pode 

variar a fim de aumentar a vida útil 

da mesma, proporcionando, assim, 

menor desgaste e maior durabilidade 

- em resumo: menos energia e menos 

materiais a consumir! 

“Os nossos produtos auxiliam o 

meio ambiente principalmente na 

forma de economia de energia, pois 

os nossos cestos são dimensionados 

corretamente, não causando o efei-

to ‘Joule’, e as nossas serpentinas 

são eficientes tanto no aquecimento 

quanto no resfriamento”, comple-

menta Amazonense, da Nastitânio.
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Nacional x 
internacional 
Quando da comparação entre 

acessórios e periféricos oferecidos 

no Brasil em relação aos disponíveis 

no mercado externo, Rodriguez, da 

Bomax do Brasil, diz que a diferença 

é muito grande, em termos de de-

sign, tecnologia de produto e, prin-

cipalmente, de materiais. 

“sempre haverá diferença entre 

produtos brasileiros e internacio-

nais, pois como sabemos, empresas 

de fora, principalmente da Europa, 

possuem mais experiências globais, 

incentivos à exportação e maior fa-

cilidade em introduzir novas tec-

nologias pelo apoio de seus países. 

No Brasil, a visão de máquinas e 

equipamentos é arcaica e sem in-

centivos, tanto que aqui é um dos 

poucos lugares do mundo em que 

máquinas e equipamentos pagam 

impostos, ou seja, a competição é 

desleal, por isso somos exportado-

res de matéria-prima e compramos 

produtos prontos”, avalia Brito, da 

Gancheiras primor. com ele con-

corda pechi, da Hook Gancheiras, 

o qual destaca que alguns equipa-

mentos, especificamente, apresen-

tam diferenças consideráveis, já que 

empresas globais oferecem produ-

tos de alta qualidade com preços 

competitivos. com este foco e fa-

lando especificamente de ganchei-

ras, cardeal, da Ricalv Gancheiras, 

salienta que o mercado externo em 

relação ao desenvolvimento destes 

produtos está um pouco à frente de 

nós, mas os produtos brasileiros ofe-

recidos hoje atendem toda a neces-

sidade do mercado - “a nossa visão 

é atingir a mesma qualidade o mais 

breve possível”.

“sem dúvida, a maior parte desses 

itens tem origem no exterior devido 

às formas de exigência dos seus mer-

cados. contudo, se pratica no Brasil 

a absorção dessas tecnologias, inclu-

sive com desenvolvimento, a partir 

das ideias e necessidades iniciais, de 

produtos iguais ou superiores aos 

importados, adaptados à forma de 

produção local”, diz, agora, o dire-

tor da Douglas.

E Alexandra, da cVK do Brasil, avalia 

que precisamos mostrar que a indús-

tria brasileira tem padrões diferen-

ciados de esforços tecnológicos em 

relação aos países desenvolvidos.

“Em geral, equipamentos importa-

dos são mais caros, e então impor-

tação vale a pena somente para 

equipamentos que são, de uma for-

ma ou de outra, mais sofisticados, 

oferecerem uma vida útil maior ou 

gastam menos energia/insumos. En-

tre eles estão, principalmente, equi-

pamentos com alto grau de enge-

nharia - como sempre, as exceções 

confirmam a regra”, aponta Jansen, 

da cyclaero.

por sua vez, Basile, da Etatron, diz 

que o Brasil já conta com a pre-

sença de muitas empresas estrangei-

ras produzindo ou distribuindo seus 

produtos no mercado brasileiro, e a 

cada dia novos fornecedores estão 

chegando. “isso mostra que não es-

tamos muito distantes do mercado 

externo. Mais uma vez, esbarramos 

na questão do preço. A tecnologia 

tem custo e ela deve ser incorpo-

rada com um preço que impacte no 

custo final. Resta saber quem está 

disposto a pagar por ela. Assim, ofe-

recendo os mesmos recursos com al-

ternativas de custo menor, empresas 

estão adaptando seus equipamen-

tos e outros produtos para atender 

a essa demanda com uma relação 

custo/benefício cada vez mais posi-

tiva”, explica o supervisor técnico da 

Etatron.

E Amazonense, da Nastitânio, diz 

que a principal diferença é que no 

Brasil “conversamos com o cliente, 

o produto é fabricado sob medida 

e com agilidade, com a qualidade 

garantida, fato que nem sempre 

ocorre quando o produto vem do 

exterior”. 

Mais otimista, celso, da palley, reve-

la que ainda temos certas carên-

cias, mas que vêm diminuindo com 

o passar dos anos, permitindo aos 

produtos nacionais até mesmo su-

perar alguns itens importados. E 

constantino, da Rc Química, finaliza 

destacando que, devido à globaliza-

ção, hoje são disponibilizados para 

o mercado brasileiro equipamentos 

com tecnologia avançada utilizados 

em todo o mundo. “infelizmente os 

equipamentos de fabricação nacio-

nal deixam muito a desejar. Basta 

comparar”, completa.

B
om

ax
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As empresas 
RElAciONAMOs, A sEGUiR, 

A liNHA DE pRODUTOs 

OFEREciDOs pElAs 

EMpREsAs pARTicipANTEs 

DEsTA MATéRiA EspEciAl.

Arotec: 
Oferece ampla linha de equipamentos 

de controle de qualidade. 

Especificamente na área de 

tratamento de superfícies destacam-

se as linhas de equipamentos para 

preparação metalográfica Arotec, 

microscópios ópticos Olympus, 

durômetros Emcotest e medidores 

de espessura de camadas Fischer, 

como medidores portáteis, de 

bancada, couloscope e aparelhos por 

fluorescência de raios-X.

BomAx: 
Fornece bombas magnéticas, 

bombas em polipropileno, bombas 

pneumáticas, bombas-filtro, filtros-

prensa e agitadores. 

cVK do BrAsil: 
sua linha de produtos compreende: 

cabo chato, controle de nível, 

sonda pt 100, cunhas de cobre, de 

latão e de polipropileno, suporte 

para cunha, fim de curso rotativo, 

acessórios para tambores, cabos 

catódicos para tambores, retificadores 

de alta frequência eletropulsados, 

retificadores tradicionais, retificadores 

de alta frequência, quadros de 

comando elétrico e software 

Winrobot. 

cyclAero: 
A empresa começou a operar em abril 

de 2012. E ela, juntamente com a Rc 

Química e a RFp Hook Gancheiras, 

fundou o Grupo projeTs - projetos 

para Tratamentos de superfície, e 

apresentarem todos os produtos e 

serviços do grupo no estande projeTs 

no EBRATs 2012. A cyclaero fornece 

instrumentos, acessórios e periféricos 

altamente sofisticados de empresas 

alemãs. 

Munk GmbH: retificadores 

chaveados de refrigeração a água 

ou ar, retificadores tiristorizados 

de refrigeração a água ou ar, 

retificadores Variac de refrigeração 

a óleo ou óleo/água, retificadores 

de corrente reversa/pulsada, 

proteção catódica para tanques 

de níquel químico, sistemas de 

coloração eletrolítica de alumínio e 

controladores computacionais. Driesch 

GmbH: linhas de galvanoplastia, 

linhas de tratamentos de superfície 

em geral, componentes especiais, 

descarregamento dentro de água, 

descarregamento com centrifugação, 

descarregamento para quantidades 

pequenas, tanques, transportadores, 

controladores computacionais e 

módulos mini das linhas de Ts. 

linnhoff & partner GmbH: tambores 

rotativos para a galvanoplastia 

e tratamentos de superfícies, 

tambores rotativos agregados 

para alto desempenho, tambores 

em polietileno, aço inoxidável ou 

titânio, engrenagens, rolamentos e 

adaptações dos contatos, rolamentos 

e adaptações dos contatos, produtos 

para alta corrente, contatos na 

forma de dedo para 250 - 20000 A, 

contatos superficiais para 250 - 5000 

A, contatos pneumáticos para ultra-

alta corrente >20000 A, contatos 

em cabos vedados, barramentos 

e cabos de conexão, ramos em 

latão, descansos em polietileno, 

limpadores automáticos para os 

contatos dos transportadores e peças 

plásticas de todos os tipos. steffen 

Hartmann Recyclingtechnologien 

GmbH: refervedores sob vácuo, 

secadores sob vácuo, sistemas de 

micro, ultra e nanofiltração, osmose 

reversa, sistemas de troca iônica de 

todos os tipos, sistemas de retardo, 

linhas de tratamento físico-químico 

de efluentes aquosos, tecnologia 

ambiental para a produção de biogás, 

separadores coalescentes de óleo, 

sistemas UV de desinfecção e de 

oxidação, sistemas de cristalização 

sob refrigeração, sistemas industriais 

de refrigeração, bombas de calor, 

tanques, tubulações e equipamentos 

em titânio, aço inoxidável, pp, 

pE, pVDF e pVc e controladores 

com instrumentação analítica e 

programação plc.

douglAs: 

é especializada em esferas plásticas 

em várias dimensões, para cobertura 

de banhos, e fixadores plásticos 

(alicates e grampos) para linhas de 

anodização de perfis

etAtron: 

sua linha de produtos é composta 

por bombas dosadoras de diafragma 

eletromagnéticas de baixa vazão (de 

0,05 até 100 l/h), bombas dosadoras 

de diafragma motorizadas, para 

sistemas onde a pressão de trabalho 

é mais elevada, com vazões até 500 

l/h, bombas dosadoras de pistão 

motorizadas, para líquidos mais 

densos ou viscosos, com vazões 

normalmente até 500 l/h e, sob 

encomenda, até 100 l/h, ideais para 

estações de tratamento de efluentes, 

bombas dosadoras eletromagnéticas 

incorporadas a instrumentos 

medidores e controladores de pH e 

Redox/ORp, instrumentos medidores/

controladores de pH, Redox/ORp, 

condutividade, cloro residual e outros 

parâmetros, eletrodos de pH e Redox 

para as mais diversas aplicações, 

células de condutividade, células de 

cloro, ozônio, dióxido de cloro, ácido 

peracético e peróxido de hidrogênio e 

porta-eletrodos.

EspEciAl 
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gAncheirAs primor: 

Oferece gancheiras, anodos de 

chumbo, cestos, carrinhos, sacos 

anódicos, chapas seletivas e plastisol.

hooK gAncheirAs: 

Mantém uma linha de gancheiras 

e dispositivos em aço carbono, aço 

inox, alumínio, titânio, latão, bronze 

e cobre.

iVerson gAncheirAs: 

Fornece gancheiras e berços, além 

de prestar serviços de serralheria 

industrial no geral. 

nAstitânio: 

Fabrica cestos, serpentinas, trocadores 

de calor, parafusos, resfriadores, 

aquecedores e gancheiras em titânio.

pAlley: 
Fornece aquecedores elétricos 

industriais, para ar, líquidos, 

ambientes, vapores, soluções 

químicas, peças de grande porte, 

tambores e especiais, cadinhos 

e estanhadores para soldagem, 

estufas industriais, estacionárias e 

contínuas, fornos industriais para 

diversas aplicações, geradores de ar 

quente, mesas e placas aquecedoras, 

resistências elétricas industriais, 

secadores industriais, sistemas de 

aquecimento especiais, termostatos e 

termômetros.

rc QuimicA: 
é o distribuidor oficial da Mefiag 

Filter & pumps para o Brasil. A Mefiag 

é líder mundial no fornecimento de 

filtros, atuando nos mercados da 

Europa, dos Estados Unidos e da Ásia 

com fábrica local.

ricAlV gAncheirAs: 
Oferece gancheiras para: linha 

automática para ABs, latão, Zamak, 

fosfatização, anodização e pinturas 

eletrostática e KTl, linha manual 

para ABs, latão, Zamak, fosfatização, 

anodização e pinturas eletrostática 

e KTl, linha de bijuterias para ródio, 

eletropolimento, níquel, prata e ouro, 

linha de circuito impresso, linha de 

zincagem e linha de estanho, além de 

revestimento em plastisol sob peças 

diversas. produz gancheiras com até 3 

metros de comprimento, 2 metros de 

altura e 0,50 de largura, bem como 

gancheira para linha química. 

 ETATRON DO BRASIL 
Equipamentos para Tratamento de Água Ltda.
Rua Vidal de Negreiros, 108 - Canindé
03033-050 - Canindé - São Paulo - SP

tel.: 11 3228.5774
www.etatron.com.br       vendas@etatron.com.br

ETATRON DO BRASIL 

BOMBAS DOSADORAS
& CONTROLADORES



Notícias EmprEsariais

 Mangels inaugura linha de decapagem de aço 
A Mangels acaba de inaugurar a sua nova linha de decapagem de aços em São 

Bernardo do Campo, SP. Trata-se de um processo para limpeza de superfícies 

metálicas para remoção de oxidações e impurezas, o que torna o material mais 

confiável, de melhor qualidade e financeiramente mais valioso.

“Com a instalação da nova linha, serão produzidas cerca de 20 mil toneladas/

mês, para processar bobinas com até 30 toneladas cada”, explicou o presidente da 

companhia, Robert Max Mangels, lembrando que a empresa aportou recursos na 

casa dos R$ 16 milhões para se tornar a única no País com uma solução completa no 

segmento, oferecendo serviços de corte longitudinal, transversal e decapagem, com 

alinhamento perfeito da bobina.

Hoje, a empresa atende a indústria automobilística, companhias de gás, autopeças, 

indústria de eletrodomésticos, sinalização rodoviária, telefonia celular, entre outras. 

Mais informações pelo Tel.: 11 4341.1822

AkzoNobel reinaugura centro de treinamento 
para repintura automotiva 

Da esquerda para a direita: Jaap de Jong, diretor geral para América Latina 
e diretor geral Brasil da Akzo Nobel; Tom Büchner, CEO do grupo Akzo 

Nobel; e Almir Gozzi, diretor geral para América Latina da unidade de tintas 
automotivas e aeroespaciais

A unidade de negócios de Tintas e Revestimentos Automotivos & Aeroespaciais 

da AkzoNobel aproveitou a visita do novo CEO da AkzoNobel ao Brasil, Ton 

Büchner, para reinaugurar o seu Automotive Training Center (ATC), o novo centro 

de treinamento para repintura automotiva que fica na sede da empresa, em São 

Bernardo do Campo, SP.

Totalmente reformulado, o ATC, chamado anteriormente de CRIC - Car Refinishes 

Instruction Center, ganhou novas salas com diferentes configurações que ampliaram 

sua capacidade em 30%, para melhor atender à demanda crescente de treinamentos 

programados pela unidade de negócios. 

O novo ATC tem como principal objetivo capacitar os profissionais no mercado 

de repintura automotiva para aprimorar técnicas de aplicação, reciclagem de 

conhecimentos e divulgar os benefícios dos produtos e das novas tecnologias 

disponibilizadas pela AkzoNobel. O ATC recebe profissionais de toda a América 

Latina e conta com diversos treinamentos para as marcas Wanda e Sikkens, entre 

eles: Sistema de Produtos, Tingimento, Prevenção de Erros, ColorPro, Rapid Repair, 

CostPro, entre outros.

Mais informações pelo Tel.: 11 2167.1700

General Inverter Ltda.
Rua da Indústria, 111 - 12955-000
Bom Jesus dos Perdões - SP
Tel.: 11 4891.1507
Fax: 11 4891.1249
www.generalinverter.com.br
gi@generalinverter.com.br 

ECONOMIA DE ANODOS, 
SAIS E ADITIVOS.
ECONOMIA DE ENERGIA 
ELÉTRICA.

• Monofásicos 220V ou trifásicos 
220 ou 380/440 - 50/60Hz

• Diagnóstico e proteção 
eletrônicos

• Controle digital automático

• 9 contadores ampère minuto e 10 
temporizadores (até 99h 59m 59s)

• Robusto, compacto e silencioso

RETIFICADORES PULSANTE 
de onda quadrada para 
eletrodeposição e anodização

Retifi cadores pulsante de alta 
capacidade: 50 a 57.600 Amps
Pulsante para laboratório
Corrente contínua em modo 
chaveado até 48.000 Amps

Gabinete plástico resistente à 
corrosão

5 ANOS DE 
GARANTIA



Notícias EmprEsariais

SurTec lança manual técnico sobre             
tratamentos de superfícies

A SurTec do Brasil acaba de lançar o “Manual técnico SurTec: tratamentos de superfícies”. 

Com tiragem de 2 mil exemplares, a obra é organizada por Roberto Motta de Sillos, com 

suporte de Edson Petrechen de Castro e de uma equipe de dez profissionais, e reúne 

conteúdo técnico de interesse para químicos, engenheiros químicos e elétricos e técnicos. 

Segundo a coordenadora de marketing da SurTec, Rilene Machado, o objetivo da publicação 

é compartilhar conhecimento para ampliar as ferramentas de trabalho e minimizar os 

problemas operacionais das linhas, sempre com atenção à responsabilidade ambiental. “O 

manual permite buscar respostas rápidas e práticas para uso no dia a dia”, conta.

A obra trata de todos os assuntos ligados ao tratamento de superfície: sistemas de proteção 

- zinco/zinco ligas, cromatizantes e selantes; alumínio (anodização); processo decorativo - 

pré-tratamento, cobre, estanho, níquel, cromo e ABS; fosfatização; galvanização a fogo; e 

cromo duro. E também enfoca uma série de temas complementares, como tratamento de 

efluentes; instruções VDA; legislação; normas técnicas; parafuso: história e padronizações; 

corrosão; fórmulas para cálculos de dimensionamento; e manutenção preventiva nas instalações industriais. E, inclui, ainda, 

métodos analíticos e preparação de soluções e reagentes, bem como tabelas de conversões e orientações.

Mais informações pelo Tel.: 11 4334.7330 
vendas@br.surtec.com 

Royal Society of Chemistry abre 
escritório no Brasil

A Royal Society of Chemistry (RSC) - Sociedade Real de 

Química - abriu, em junho último, seu escritório no Brasil, 

em estreita parceria com a Sociedade Brasileira de Química 

(SBQ). 

Com a nova base em São Paulo, SP, a RSC tem a intenção 

de expandir seu programa de reuniões e eventos 

científicos e cuidar de colaborações de pesquisas através 

de oportunidades de networking para os pesquisadores. 

A RSC deseja, também, engajar os atores governamentais 

atuantes na área e químicos brasileiros da academia e 

da indústria, para assegurar maiores oportunidades de 

emprego e treinamento para futuros químicos, dentre 

outras atividades. 

O professor John Beddington, assessor chefe do Governo 

do Reino Unido para Ciência, disse na solenidade de 

abertura que “a colaboração Internacional é fundamental 

para a excelência na ciência. A abertura do escritório 

da Royal Society of Chemistry em São Paulo é um passo 

significativo para uma parceria mais forte com o Brasil, 

uma das nações cientificas que cresce mais rapidamente”.

A RSC é um órgão Profissional Britânico de Química no 

Reino Unido para cientistas químicos e uma sociedade 

internacional de ciências químicas com mais de 48 mil 

membros em todo o mundo. A RSC é uma grande editora 

científica na área de química, e apoia o ensino de ciências 

químicas em todos os níveis, trazendo a ciência para o 

público.

Mais Informações pelo Tel.: 11 3094.1876
magalhaese@rsc.org

Deltec investe na área comercial
A Deltec, tradicional fabricante de equipamentos para 

pintura, linhas de pintura líquida, a pó e KTL, máquinas 

de preparação de superfície, transportadores industriais, 

estufas, fornos e desumidificadores informa que, 

desde maio último, Luiz Gonzaga de Azevedo passou 

a representar a empresa, vendendo seus produtos. “O 

Azevedo veio com sua bagagem e os muitos anos de 

experiência para juntar-se à nossa família e reforçar nossa 

área comercial”, diz José Fernando Palaro, diretor da 

empresa. 

A Deltec atua com engenharia, fabricação, montagem e 

colocação em funcionamento de todos seus equipamentos, 

e está no mercado há 26 anos.

Mais informações pelo Tel.: 11 3796.7988
deltec@deltec.com.br

Azevedo, com sua bagagem e os muitos anos de 
experiência, reforçou a área comercial da empresa
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Programa Para 

linhas galvânicas

O “Winrobot”, da cvK, é um 

programa que trabalha em um PC 

com sistema operacional do Windows 

para instalações automáticas de linhas 

galvânicas, sendo usado para mover 

qualquer objeto de um banho para 

outro, a fim de dar-lhe um tratamento 

superficial. As principais características 

são: gerenciamento automático de 

instalações usando tambores rotativos, 

carcaças, gaiolas e ganchos; controle 

de até 12 carros, cada uma deles sobre 

três eixos (X = deslocamento, Y = 

movimento transversal, Z = elevação) 

com ou sem encoder, com o movimento 

de um ou dois tambores por carro; 

controle dos carros por cabo chato, cabo 

device net o wireless; controle de até 8 

transportadores entre linhas, de até 

48 retificadores em linha, tanto local 

como remoto, e de até 48 aquecedores; 

e contagem de ampère-horas nos 

retificadores para gerenciamento das 

bombas dosadoras (até um máximo de 

10 grupos).

Mais informações pelo 
Tel.: 51 3597.9703

vendas@cvkdobrasil.com.br

máquina de solda a toPo

A máquina de solda a topo automática Rhinoweld, comercializada pela mega 

Equipamentos, é fabricada com tecnologia italiana e solda materiais como PP, PVC, 

PVDF e PE na forma de chapas de até 3000 mm de comprimento, sendo as chapas de PVC 

e PVDF com espessura máxima de 14 mm e as de PP e PE de 3 até 37 mm. Tem condições 

de soldar na horizontal, vertical e circular e possui sistema computadorizado que garante 

ótimas condições para a solda de termoplásticos com um sistema de monitoramento 

contínuo e interativo de todas as fases do processo de trabalho. 

Mais informações pelo Tel.: 54 3027.6868

comercial@megaequipamentos.com

decaPante de camadas 

de níquel 

A galva lançou o Galvastripper Cl 

200, decapante de camadas de níquel 

sobre cobre e latão utilizado por simples 

imersão e sem ataque ao metal base. 

Apresenta concentração de 100 gramas 

por litro e a temperatura de utilização é 

de até 70 graus. 

Mais informações pelo 

Tel.: 51 3341.5155

revestimentos contra desgaste 

Por abrasão e corrosão

A Portcrom atua com processos para aplicação de revestimentos contra desgaste 
por abrasão e corrosão, envolvendo cromo duro com banhos aditivados e revestimentos 
com zinco e alumínio para proteção contra corrosão com durabilidade superior a 20 
anos, segundo a empresa. Possibilitam aplicações por aspersão térmica, flame spray, 
ar spray, plasma spray e pelo moderno processo HVOF WokaJet 440 Evolink, que 
proporciona recursos para total controle dos parâmetros de aplicação de carbonetos de 
alta dureza e densidade. 

Mais informações pelo Tel.: 11 4161.8840
revestimento@portcrom.com.br



Pintura eletrostática 

a Pó

A cetec está lançando um novo 
equipamento para as empresas que 
operam com pintura eletrostática a pó: o 
Autoplus, com altos índices de proteção 
e acabamento, segunda a empresa. 
Inclui sistema indicador de pressão de 
ar e tensão/corrente totalmente digital; 
engate rápido; sistema anticontaminação; 
pescador direto na caixa; e opção de 
operar com duas cores com caixa de 25 
kg ou pequenas quantidades de até 1 kg 
de pó, através do uso de uma caneca.

Mais informações pelo 
Tel.: 11 5513.9738

cetec@cetecindustrial.com.br

Forno Para cura e tratamento 

térmico de Peças de grande Porte

A Palley fabrica fornos para cura e tratamento térmico de peças de grande 
porte com aquecimento elétrico, para temperaturas de até 400º C, podendo ser 
fornecidos com sistema de transporte, 
como carros transportadores, 
sistemas de gancheiras, trilhos e 
outros. Por serem construídos em 
sistema modular, permitem várias 
possibilidades de formatos e medidas, 
inclusive com portas de entrada e 
saída. Podem ter diversos acessórios 
e dispositivos que facilitem sua 
utilização e, opcionalmente, sistema 
de aquecimento a gás.

Mais informações pelo 
Tel.: 11 3966.8616

palley@palley.com.br 

soFtware Para 

galvanoPlastia

Na área de Galvanoplastia, a metari 
Automação desenvolve aplicações 
para controle de processo galvânico 
através de software especialmente 
desenvolvido para este segmento. A 
aplicação constitui na automação da 
linha, permitindo a redução de custo 
de produção, uniformidade nos ciclos 
de operação, redução de acidentes 
de trabalho e controle efetivo pela 
manutenção de possíveis defeitos em 
componentes eletrônicos. O sistema é 
composto por ClP (Controle lógico 
Programável) e IHM (Interface Homem 
Máquina) comandados pelo software de 
gestão, facilitando a operação da linha 
na introdução da receita, sequência de 
processo e manutenção da mesma.

Mais informações pelo 
Tel.: 19 3452.3395 

vendas@metari.com.br

profissional 
procura

supervisora de 
laboratório

pós-graduada em tratamento 
de superfície (2009), engenheira 
Química e licenciada em química 
pelas faculdades oswaldo cruz 
procura colocação como supervisora 
de laboratório na área industrial. 
atua há mais de 25 anos na área 
de galvanoplastia, tanto em 
assistência técnica a clientes como 
no desenvolvimento de novos 
produtos, e tem inglês intermediário 
e noções de espanhol. participou dos 
seguintes cursos: resíduos Gerados 
em laboratório (crQ iv região); 
Gestão de medição e cálculos de 
incertezas de medição (setting 
calibradores e ensaios); e imds 
avançado.

Profissional procura 01-2012

Mais informações: B8 comunicação, 
11 3835.9417 ou 

b8@b8comunicacao.com.br, 
citando o código.

para anunciar entre em contato: 
11 3835.9417

b8comercial@b8comunicacao.com.br
www.b8comunicacao.com.br

Destaque da próxima edição:

Não perca a oportunidade de 
apresentar o que sua empresa 
oferece em TRATAMENTO DE 
EFLUENTES para um público ávido 
por novidades e produtos 
de qualidade

Tratamento 
de Efluentes



ponto de vista

a força da união

| Tom Coelho | 

“a união do rebanho obriga o 

leão a deitar-se com fome.” 
(provérbio africano)

Fusões, aquisições e joint 

ventures sempre acon-

teceram no mundo corpo-

rativo, mas foram intensificadas no 

decorrer da última década. a busca 

por maior competitividade tem 

conduzido o mercado a um processo 

de concentração. a regra é unificar 

operações para reduzir custos opera-

cionais.

os exemplos são variados. itaú e 

Unibanco, no segmento bancário; 

submarino e americanas, no comér-

cio eletrônico; Gafisa e tenda, na 

construção civil; sadia e perdigão, no 

setor alimentício; Casas Bahia e pão 

de açúcar, entre os supermercadis-

tas. e ainda temos as incursões de 

empresas brasileiras no exterior, com 

destaque para a compra da pilgrim’s 

pela Friboi, da inco pela vale e, mais 

recentemente, da Burger King pela 

aBinBev.

note que em todos estes casos esta-

mos diante de empresas de grande 

porte. de fato, desde sempre as 

grandes corporações compreen-

deram que melhor do que uma boa 

briga é um bom acordo, de forma 

que em muitos mercados encon-

tramos a polarização da disputa 

pela liderança entre duas ou três 

companhias. assim nasceram muitos 

dos oligopólios e, por consequência, 

alguns conselhos governamentais em 

defesa da livre concorrência.

Contudo, entre as pequenas e médias 

empresas o quadro é bem adverso. 

elas tendem a cultivar uma grande 

rivalidade, enxergando concorren-

tes como inimigos mortais. neste 

contexto, chegam até a praticar 

dumping (vender abaixo do custo) 

para ganhar clientes de modo que o 

final desta história é sempre a guerra 

de preços que reduz as margens de 

lucro e fragiliza as empresas.

É neste cenário que sindicatos e asso-

ciações de classe ganham evidência, 

pois lutam por interesses comuns 

do empresariado, ora pleiteando ao 

governo a adoção de uma política 

tributária mais favorável capaz de 

estimular a geração de emprego e 

renda, ora combatendo o contra-

bando e as importações subfaturadas 

que reduzem a competitividade, ora 

confrontando a concorrência desleal 

praticada por empresas informais.

independentemente de seu setor de 

atuação, seja você industrial, agri-

cultor, comerciário ou prestador 

de serviços, se sua empresa ainda 

não é afiliada a alguma associação, 

cooperativa ou entidade de classe, 

considere fazê-lo em seu planeja-

mento estratégico a cada início de 

ano. este é o melhor caminho para 

fortalecer o setor e tornar seu negó-

cio ainda mais próspero! 

Tom Coelho
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Superior de Propaganda e Marketing 
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de São Paulo (USP). Tem especialização 

em Marketing pela Madia Marketing 
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Administração (FIA/USP). É mestre 

em Gestão Integrada em Saúde do 
Trabalho e Meio Ambiente pelo 

Senac. É professor em cursos de pós-
graduação, conferencista e escritor 

com artigos publicados regularmente 
por mais de 800 veículos da mídia 

impressa e digital. Ministra palestras 
e treinamentos com temas que 

transitam de qualidade de vida e 
segurança no trabalho, passando por 
marketing e empreendedorismo, até 

responsabilidade socioambiental e 
educação.

tomcoelho@tomcoelho.com.br
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“o associativismo 
e o cooperativismo 

são instrumentos de 
fortalecimento das 

empresas e aumento 
da competitividade”





Labrits Química Ltda.
Rua Auriverde, 85 - 04222-000 - São Paulo - SP 

Tel.: 11 2914.1522 | Fax: 11 2063.7156
www.labritsquimica.com.br | labritsquimica@labritsquimica.com.br

Aumento de produtividade 
com baixo custo

LinhA de PRoduToS
Pré-tratamento:

desengraxantes/decapantes

Ativadores:
Alcalinos e ácidos

Cromação:
decorativa

Cromação dura:
Alta velocidade de deposição/1300 Vickers 

de dureza

Zinco:
Ácido e alcalino

Zinco ligas:
Zinco-ferro, zinco-níquel e zinco-cobalto

Zinco-níquel ácido:
isento de bórico e amônio

Passivadores
Trivalente e hexavalente

Selantes:
orgânicos e inorgânicos

Equipamentos:
Galvanoplastia em geral, pintura líquida, 

pó e KTL

Processos homologados:
indústria do automóvel, linha branca, metais 

sanitários, etc.


